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В.1 .9 Основні (детальні) та спеціальні обстеження основ і фундаментів в залежност1 в~д 

задач, що постаелені, наявності та повноти проектно-технічної документації, характеру і ступеню 

виявлених дефектів та пошкоджень можуть бути суцільними (повними) або вибірковими. 

В.1 .10 Суцільне обстеження проводять, якщо: 

а) відсутня проектна документація; 

б) виявлені дефекти конструкцій, що зниІКУЮТь їх несучу здатність ; 

в) провадиться реконструкція будівлі із збільшенням навантажень (у тому чисnі поверховості) ; 

r) відновлює1ься будівниuтво. що було перерване на термін більш ніж три роки без заходів з 
консервації; 

д) у однотипних конструкціях виявлені неоднакові властивості матеріал ів та/або зміни умов 

експлуатації під впливом агресивних середовищ або обставин у вигляді техногенних процесів 

тощо. 

В.1.11 Вибіркове обстеження проводять : 

а) за потреби обстеження окремих конструкцій; 

б) у nотенцtйно небезпечних місцях , де через недоступності конструкцій неможпиво прове­

дення суцільного обстеження. 

8.1.12 РобоТ1'1 з обстеження r'рунтіе основ та фундаментів містять: 

а) вивчення наявних матерfалІв з інженерно-геологічних досліджень, що виконувались на 

ділянці об'єкта, що обстежується, або на сус1днІх ділянках; 

б) вивчення планування та благоустрою ділянки ; 

в) вивчення матеріалів щодо конструкції фундаментів; 

r) проходка шурфів, переважно поблизу фундаментів; 

д) буріння свердловин с відбором зразків Грунту, проб Грунтових вод і визначенням їх рівня ; 

е) визначення фактичних фізико-механічних характеристик Грунтів під фундаментамиі 

ж) зондування r'рунтів ; 

з) виnробува1тя Грунтів статичними навантаженнями; 

и) випробування Грунтів геофізичними методами; 

к) лабораторні еиnробування Грунтів основ та Грунтових вод; 

л) обстеження стану пальових основ і фундаментів. 

В.1.13 Під час обстеження основ і фундаментів: 

а) уточнюють інженерно-геологічну будову ділянки забудови, фізико-механічні та деформа­

тивні характерисrиІ<И фунтів основ і аrресив1-1ості Грунтових вод; 

б} визначаю1ь типи фундаментів, їх форму у плані, розм ір, глибину залягання, виявляють 

підсилення фундаментів і закріплення основ, що були виконані раніше; 

в) встановлюють пошкодження (сколювання , відшарування, розшарування тощо) фундаментів 
і визначають міцність матеріалів їх конструкцій; 
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г) відбирають проби для лабораторних випробувань матеріалів фунцаментів; 

д) встановлюють наявність і стан гідроізоляції; 

е) визначаюТh 1-1аван1аження на фундаменти на рівні підошви; 

ж) визначають питомий тиск на Грунт п ід підошвою фундаментів; 

з) визначають розрахунковий опір (рунту під підошвою фундаментів; 

и) виконують розрахунки середнього осідання об'єкта та відносної різниці осідань. 

В.1.14 Під час інструментального обстеження стану фундаментів визначають: 

а) мщн1сть та водопроникнtсть бетону; 

б) кількість арматури, її площу та профіль; 

в) товщину захисного шару бетону; 

г) ступінь та глибину корозії бетону (карбон ізація , сульфатизація , проникнення хлоридів тощо) ; 

д) міцність матеріалів кам'яної кле1дки : 
е) нахили, перекоси та зсув11 елементів юнструкцій ; 
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ж) ступ інь корозії стаnевих елементів та зварних швів; 

з) деформаujї основи; 

и) осідання, крени, прогини та кривину фундаментів; 

к) необхідні характеристики ~рунтів, рівень r'рунтових вод та їх хімічний склад (якщо ці відо­

мості відсутні у 001аді інженерно-геологічних даних) . 

В .1.15 Оцінку міцності матеріалів фундаме1-1rів провадять неруйнівними методами або 

лабораторними випробуваннями. Проби матеріаліе фундаментіе для лабораторних випробувань 

відбирають у разі , якщо їх міцність є вирішальною nри визначенні можливості додаткового наван­

таження або при виявленні руйнування матеріалу фундаменту . 

В . 1 .1 б За необхідності, виконують перевірочн і розрахунки несучої здатності ~рунтів основи і 

осідань фундаментів у відповідності із ДБН В.2. 1 -10 та ДСТУ Б В.2.1 -27 і міцності матеріалів 

відповідно до вимог діючих норм з проектування. 

В.1 .1 7 Шурфи риють в залежності від місцевих умов із зовнішнього або внутрішнього боків 

фундаментів. При цьому шурфи розташовують виходячи з таких вимог: 

а ) у кожній секції фундаменту - по 011ному шурфу у кожного виду конструкції у найбільш 

навантаженій та ненавантаженій ділянках ; 

б) за наявності дзеркальних або тих, що повторюються (за планом и ко1-1турам) секцій , - в 

одній секції відкопуються усі шурфи, а у тих, що залишиnись, - один-два шурфи у найбільш 

навантажених місцях; 

в) у місцях, де nередбача1оть встановити додаткові проміжні опори, у кожній секції в ідкопують 

по одному шурфу; 

г) додатково відкопують для кожної будови два-три шурфи у найбільш навантажених місцях з 

протилежного боку стіни , там , де є виробка . 

В.1 .1 8 За наявності деформацій сrін та фундаментів шурфи у цих місцях риють обов'язково, 

при цьому у процесі роботи призначають додаткові шурфи дnя визначення меж слабих r'рунтів 

основ або меж фундаментів, що знаходяться у незадовільному стані. 

В.1.19 Гпиб11ну закладання виробок для дослідження фундаментів призначають. виходячи з 

глибини активної зони основи , конструктивних особливостей будівлі (споруди) та складності 

rеолоrічних умов, а кількість розвідувальних виробок (свердловин) встановлюють завданням та 

програмою інженерно-геологічних робіт з врахуванням того , що: 

а) глибина шурфів, що розташовані біля фундаме1-1тІв, має перевищувати глибину залягання 

підошви на 0,5-1 м . 

б) довжина ділянки фундаменту, що оголюється, має бути достатньою для визначення типу і 

оцінки с1ану йоrо конструкцій . 

в) для дослідження фунтів нижче підошви фундаментів бурять свердпов1111-1у зі дна шурфу. 

8 .1.20 Ширину підошви фундаменту і глибину його залягання належить визначати натурними 
обмірами. У найбільш навантажених ділянках ширину підошви визначають у двосторонніх шурфах, 

у менш навантажених - допускається приймати симетричний розвиюк фундаменту за розмірами, 

визначеними в оцнобічному шурфі . Глибину залягання фундаментів визначають із застосуванням 

відповідних засобів вимірювання . 

В.1.21 Резуль тати інженерно-геологічних вишукувань мають містити дані , необхідні для: 

а) виз1-1ачення властивостей фунтів оа-tав для можливості надбудови додаткових поверхів, 

улвштуеання підвалів тощо; 

б) виявлення причин дефектів та nошксщжень; 

в) визначення заходів з підсилення основ, фу11даментів, надфунАаментних конструкцій; 

г) вибору типу гідроізоляцїі підземних конструкцій, підвальних приміщень~ 

д) встановлення виду і обсягу водоnонижувальних ззходів на майданчику. 
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В.1 .22 Обсяг досліджень r'рунтів визначається відповідно до конкретних об'ємно-nланувальн111х 

і конструктивних рішень об'єкта, його технічного стану і умов експлуатації, наявності проектної і 

виконавчої документації. Кіnькість виробок і місця відбору проб визначаються відповідно до вимог 

ДБН А.2.1 -1 

В.1.23 У звіті щодо інженерно-геологічних вишукувань, крім іншого, наводять: 
а) геолого-літологічні розрізи основи: 

б) фізико-механічні характеристики Грунтів ; 

в) висотні прf'Ів'язки шарів фунтів; 

г) умови проходки та атмосферні умови; 

д) схеми констру1щій фундаменrів, розміри і розташування шурфів тощо. 

В.1 .24 Після закінчення шурфування та буріння виробітки мають бути ретельно засипані з 

пошаровим трамбуванням і відновленням покриття . Під час риття шурфів та обстеження необхідно 

вживати заходів , які попереджають попадан11я до шурфів ~рунтових вод. 

В.1 .25 Технічний стан фундаментів під иашини з динамічними навантаженнями та під важке 

обладнання спід визначати за спеціальною програмою з урахуванням стану машин, цілісності 

кріплень з фундаментом, характеру та ступеня деформацій фундаменту, значення частот власних і 

вимушених коливань , амплітуд коливань, впливу на інші конструкції ra об'єкти . 

В.1.26 За наявності джерел динамічних навантажень , що викликають коливання основи та 

фундаментів об'єкта, проводять вібраційні дослідження з метою отримання фактичних даних щодо 

рівнів коливання за наявності динамічних впnивів від: 

а) устаткування, що установлене або що планується до установлення поруч з об'єктом ; 

б) наземного або підземного транспорту, що проходить поруч з об'єктом; 

е) будівельних робіт, що їх проводять поблизу об'єкта ; 

г) інших джерел вібрацій, що розташовані nобnизу об'єкта . 

В.1 .27 За результатами вібраційних досліджень фундаментів роблять висновок щодо при­

пустимості існуючих або запланованих вібрацій для безпечної експлуатації об'єкта . 

В.1.28 За наявності матеріалів с.nостере)І(ень за осіданнями проводиться їх узагальнення І, за 

необхідності, пр1о1значаються подальші сnосrереження . Спостереження за осіданням здійснюють 

двома способам11: 

а) установле~ням маяків по тріщинах з регулярним спостереженням за їх станом; 

б) шляхом інструментальних спостережень при осіданні, просіданн і і кренах. 

В.1.29 за результатом обстеження основ та фундаментів складають звіт , орієнтовний скл<щ 

якого наведено у додатку А. У зв іті встановлюють відповідну категорію технічного стану обстежених 

елементів в залежності від фактичного стану основи , співвідношення матеріалів і конструкцій 

фундаментів - з одного боку, та об'ємно-планувальних і конструктивних рішень об'єкта і матеріа­

лів його конструкцій - з іншого (розділ 5). 

8.1.ЗО КласrлфікаційнІ ознаки стану основ і фундаментів та орієнтовні причини виникнення 

дефектів і пошкоджень у фундаментних консrрукціях мілкого закладання наведені відповідно у 

табпицях В. 1 .1 і В. 1 .2. 
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Таблиця В.1 . 1 -Класифікаційні ознаки стану основ ra фундаментів 

Категорія 
Дефекти та пошкодження 

технічного стану 

"1" Дрібні тріщини у цоколі; 
фізико-геологічні процеси і явища, які негативно впливають на умови 

І-
ексмуатації об'єкта, відсуrні . 

"2" Окремі глибокі тріщини у цоколі і стінах; 
викривлення горизонтальних лін ій цоколя: 

місцеві вибоїни. відколи, порушення штукатурного шару цоколя; 
деформації, що порушують нормальну експлуатацію об'єкта. відсутні ; 

місцеві деформації поверхні r'рунтів , вимощень: 

осідання (просідання}, показники яких не перевищують встановлених проектом 

і нормами значення. 

''З'' Наскрізні тріщини у цоколі з поширенням на висоту об'єкта, викривлення і 

значне осідання окремих ділянок із сrабілізацією деформацій; 

деформації, які порушують нормальну експлуатацію об'єкта: 

проявлення різко! втрати стійкості І'рунтів; 

осідання (просідання), nо1<азники ЯКИ)( перевищують встановлених проектом і 

нормами значення. 

"4•• Прогресуючі наскрізні тріщини на висоту об'єкта; 

руйнування цоколя, перекоси прорізів; 

аварійні значення зсуву плит та балок; 
руйнування конструктивних елементів , що визначають стійкість об'єкта: 

деформаціі аварійного характеру; 

прогресуючі деформації r'рунтової основи. 

Таблиц11 6 .1.2 -Оріt;нтоені причини виникнення дефектів і пошкоджень у фундамектник 
юнструкціяк мілкого закладання 

Вид дефектів и nошкоджень Можливі причини появи 

Розшарування кладки Відсутність перев'язки кам'яної кладки. Втрата міцності розчину 

фундаменту кладки (довгоrриваnа експлуатація , систематичне замочування, 
вnnив аrресивного середовища тощо). 

11еревантаже11ня фундаменту (Надбудова будівл і, заміна несучих 

конструкцій тощо) 

Руйнування бічних Вплив агресивного середовища на фундамент (витік до основи 
поверхонь фундаменту виробничих хімічних оозчинів, підняття рівня І'рунтових вод тощо) 

Розрив фундаменrу по Морозне пучення при неnравипьному улаштуванні фундаменту 

висоті {використання для засипки пазух І'рунту , що змерзається. підтоп-

лення при піднятті рівня ~оvнтових вод, замочування тощо) 

Тріщини у плитній частині Перевантаження фундаменту (надбудова об'єкта , заміна несучих 

фундаменту будівельних конструкцій або технологічного обладнання тощо). 
Недостатня площа перерізу робочої арматури 

Неприпустимі деформації Недостатня площа обпирання підошви фундаменту. 

основи фундаменту Аварійне замочування І'рунтів основи. 

Додаткове завантаження надфундаментних конструкцій. 

Наявність у основі (рунтів , що дуже стискуються 

~1 
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Кінець таблиці 8.1.2 

Вид дефектів и гюшкоджень Можливі причини nояви 

Деформація фундаментної Втрата мщності цегляної кладки фундаментної стіни. 

стіни будівлі Додаткове завантаження поверхні основи у безпосередн1й 

близькості від об'єкта. 
Морозне пучення Г'рунту при неправильній експлуатації 

підвапьноrо приміщення 

В.2 Бетонні та залізобетонні конструкції 

В.2.1 Основн~ми дефектами і пошкодженнями бетонних і залізобетонних конструкцій є: 

а) наднорматv~вні тріщини і деформації від силових впливів (статичних і динамічних, в т.ч. 

особливих) та корозійного походження; 

б) роздроблеt1Ня, лущення, тріщи~1и в стиснутому бетоні; 

в) оголення, випирання, зміщення, досяn;ення границі текучості та розриви арматури, пору-

шення її зчеплення з бетоном; 

г) корозійні пошкодження бетону, арматури, з'єднувальних закладних деталей; 

А) пошкодження від поперемінного звоnоJКення-заморожуеання-відтавання; 

е) температурні деформації за невідповідності відстаней між температурно-осадовими швам1.1 

до умов експлуатації; 

ж) технологічні дефекти {усадочні тріщин111. розшарування бетону, недостатній захисний шар 

бетону, розущільненість у робочих швах тощо); 

з) пошкодженkя механічні, від вогню тощо. 

В.2.2 Основні.хараІ<Теристики . які підлягають визначенню лри обстеженні: 

а) геометричні розміри конструкцій і вузлів їх з'єднання; 

б) деформації конструкцій (прогини. крени. осідання тощо); 
в) параме1ри тріщин (ширина, довжина, ГЛ\'Ібина розкриття тріщин, їх місцеположення 

характер); 

г) харакrеристики бетону (міцність, водопроникність тощо); 

д) параметри ме)(анічних пошкоджень та руйнування бетону (глибина, площа тощо); 

е) розповсюдження корозії бетону (карбонізації, сульфатизації тощо); 

ж) параметри армування (діаметр, напрям, ~<рок, кількість, клас арматури, марка сталі, її 

міцнісні та деформативні характеристики тощо); 

з) ступінь пошкодження арматури і закладних деталей корозією та інші їх пошкодження (меха· 

нічн і, деформації, випинання тощо}; 

и) стан ~:~огнезахисного покриття (облицювання). 

В.2.З Номенклатура контрольованих характеристик і ознак підлягає уточненню в залежності 

від виду ~<онстру~<цій, категорії їх технічного стану(розділ 5), причин і завдань обстеження. 

В.2.4 Ширину розкриття тріщин в бетоні вимірюють в місцях максимального їх розкриття і на 
рІвні арматури розтягнутої зони елемента. 

В .2.5 Для визначення ступеня розкриття тріщин у часі виконують спостереження за тріщинами 

за допомогою контрольних маяків або марок. 

В.2.6 Тріщини в бетоні аналізують з ТО'-'КИ зору конструктивних особливосте~:1 і напружено· 

деформованого стану залізобетонної конструкції. Класифікація та причини виникнення дефектів І 

пошкоджень залізобетонних конструкцій наведені в таблиці В .2 . 1. 

В.2. 7 При обстеженні конструкцій для визначення міцності бетону застосовують методи неруй­
нівного контролю. 

В.2 .8 За наявності зволожених ділянок і поверхневих висолів на бетоні конструкцій визначають 

розміри цих ділянок і nрич111ну їх появи. 
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В .2.9 При оцінці технічного стану арматури і закладних деталей, уражених корозією , визна­

чають вид корозії, ділянки ураження та джерело впливу_ 

В.2.10 Виявлення стану арматури елементів залізобетонних конструкцій проводять вида­

ленням на контрольних ділянках захисного шару бетону з оголенням робочо\' арматури. 

В.2.11 Оголення робочої арматури виконують у місцях найбільшого її ослаблення корозією, які 

виявляють по вщшаруванню захисного шару бетону і утворенню тріщин і ппям іржавого забарв­

лення, розташованих вздовж стрижнів арматури. 

В.2.12 Ступінь корозії арматури оцінюють за rакими ознаками : 

сз) характер корозії; 

б) колір; 

в) щільність продуктів корозії: 

г) площа ураженої поверхні: 

д) глибина корозійних уражень; 

е) ппоща залишкового поперечного перерізу арматури. 

6 .2.13 При обстеженні колон визначають їх конструктnDні рішення, вимірюють їх перетин і 

виявлені деформації (відхилення від вертnкалі, вигин, зміщення вузлів), фіксують місце розта­

шування, розташування і характер тріщин і пошкоджень. 

В.2.14 Кількість колон для визначення міцності бетону приймають в залежності від технічного 

завдання. 

В.2.15 При обстеженні перекриттів встановлюють: 

а) ти11 перекриття (за видом матеріалів і особливостями конструкції); 

б) видимі дефекти та пошкодження; 

в) стан окремих частин перекриттів, що nІдцаваnися ремонту або підсиленню: 

г) картину тріщиноутворення, довжину і ширину розкриття тріщин в несучих елементах і їх 

сполученнях; 

д) діючі навантаження на перекриття. 

В.2.16 При обстеженні конструктивних елементів залізобетонних перекриттів визначають: 

а) геометричні розміри цих елементів; 

б) способи їх сполучення; 

в) розрахункові перерізи; 

г) міцність бетону; 

д) товщину ~ахисного шару бетону; 

е) розташування і діаметр робочих арматурних стрижнів. 

В.2.17 Для естановпення деформацій і пошкоджень сходів із збірних залізобетонних елементів 

виконуюrь розтuн в мІсцях закладення схорових майданчиків в стіни, опор сходових маршів. 

В .2 .18 При обстеженні залізобетонних панелей і настилів горищних перекриттів визначають: 

а) розміри вv~явлених тріщин і прогинів; 

б) товщину шару, вологість і об'ємну масу утеплювача (засипки) (дnя оцінки навантаження на 

перекриття), 

в) наявність і щільність пароізоляції. 

В.2 .19 При визначенні технічного стану залізобетонних конструкцій обсяг вимірів визначається 

в залежності від наявносrі проектної, виконавчої ra експлуатаційної документації, можливості 
зонування конструкцій від ступеня зносу. 

В.2.20 За єідсутності проектної, виконавчої та експлуатаційної документації та наявносrі 

пошкоджень катеrорій "З" та "4" виконується суцільне обстеження конструкцій, при цьому дефекти 
визначаються в кожній конструкції. 
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В.2.21 Визначення геометричн11х розмірів виконується вибірково. Обсяг в11бірки для кожного 

одно1ипного розміру приймається згідно з nроrрамою випробування , але не менше встановленого 

ДСТУ Б В .2.6-2 згІ,оно з планом одноступінчастого вибіркового контролю. 

В.2.22 Визначення прогинів конструкцій виконується вибірково для конС1рукцій, в яких при 

технічному оmяді відзначені невеликі прогин111. Обсяг вибірки - не менше трьох однотипних кон­

струкцій. 

В.2.23 В залежності від технічного завдання на обстеження міцність бетону визначається у 

групі однотипних конструкцій, окремих конструкціях або окремих зонах конструкцій . Перед визна­

ченням міцності бетону при попередньому огляді поверхню бетону слід простукати молотком для 

виявлення ділянок конструкцій із зниженою міцністю бетону. 

В.2 .24 Ділянки випробувань бетону при визначенні міцності у групі однотипних конструкцій або 

в конструкції повинні розташовуватись відповідно до вимог ДСТУ Б В.2 .7 -224, а також в місцях, що 
мають: 

а) дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження міцності бетону (підвищена пористість, 

корозійні пошкодження. температурне розтріс~ування бетону, зміна його кольору тощо}: 

б) дефекти, що ЗНИЖУЮТЬ несучу здатність конструкцій . 

В.2.25 Кількість ділянок рекомендується приймати не менше трьох, а також кількості, nеред­

бачено'і ДСТУ Б В.2 .7-224 пр11 визначенні середньо'і міцності та коефіцієюа мінливості міцності 

бетону конструкцій. 

В.2.26 Кількість конструкцій, у яких визначається міцність бетону, встановлюється програмою 

обстежень та прийиається не менше трьох (при обстеженні групи однотипних конструкцій) . 

В.2 .27 Кільк1сть конструкцій, у яких визначаються діаметр, кількість та розташування арма­

rури встановлюється програмою обстежень ra приймається при обстеженні групи однотипних 
конструкцій не менше трьох. 

В.2.28 При визначенні обсягу випробувань міцності бетону та арматури враховується кількість 

І ступінь корозійних пошкоджень. 

В.2.29 При ви:;наченні міцност1 арматури згідно з даними механічних випробувань кількість 

стрижнів одного діаметра та одного профілю, вирізаного з однотипних конструкці й. повинна бути 

не менше двох . 

В.2.30 Стрижні арматури повинні вирізуватися з перерізів конструкцій, у яких несуча здатність 

забезпечується бе3 вирізаних стрижнів, або після виконання nідсипення, що забезпечує несучу 

здатність конструкцій без урахування роботи стрижня, з якого був вирізаний зразок. 

В.2.31 При орієнтовному визначенні міцності арматури згідно з її профілем кількість ділянок, у 

яких визначається профіль стрижнів одного й того ж діаметра, в однотипних конструкціях повинна 

бути не менше п'яm . 

В.2 .32 Технічн11й стан залізобетонних елементів, які знаходяться під впливом тех11оnогічноrо 

обладнання, рекомендується визначати з урахуванням динамічних впливів від працюючих машин. 

В.2.33 Обстеження бетонних і залізобетонних елемент1в в умовах сейсмонебезпечних тери­

торій (в т.ч . розрахункову перевірку на зусиллR від особливих сполучень навантажень) необхідно 

проводити з врахуванням m.1мог ДБН В . 1 . 1-12. 

В.2.34 Для оціrіки технічного стану конструкцій після пожежі необхідно проводити перевірні 
розрахунки з врахуванням зниження опорів арматури, бетону та залізобетону в цілому, а також 

вимог діючих нормативних документів. 

В.2 .35 При оцінці техн ічного стану (розділ 5) залізобетонних конструкцій важливим є визна­
чення наявності та швидкості розвитку дефориацій, дефектів і пошкоджень, яКІ можуть викликати 

зміну категорії технічного стану до проведення наступного обстеження або ремонтних (підсилю­

ючих) робіт . 
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Таблиця В.2 . 1 - Характерні натурні класифікаційні ознаки технічного стану залізобетонних 

конструкцій 

Категорія 
Можливі причини 

технічного Дефекти і пошкодження Можливі наспідки 
виникнення 

стану 
- -

''1" Волосяні тріщини із Усадка внаслідок На несучу здатність не 

запливними берегами . що порушення режиму впливають. 

не мають чіткої орієнтації. теnловологісної обробки Можуть знизити 

переважно на верхній (nри бетонної суміші, довговічність 

виготовленні) поверхні властивостей цементу тощо 

"2" Волосяні тріщини уздовж а) Корозія арматури (шар а) Орієнтовне зниження 

арматури, слід іржі на корозії до 0,5 мм) при втраті несучої здатності до 5 %. 
поверхні бетону бе"оном захисних власти- Можливе зниження довго-

востей (наприклад , при вічності 

карбонізації) б) Можливо 311ижс1111я 

б) Початкова фаза розко- несучої здатності . 

nювання бетону внаслідок Ступінь зниження слід 

тиску продуктів корозії оцінювати з урахуванням 

арматури і порушення наявності інших дефектів, 

зчеплення з арматурою пошкоджень та резуль татів 

перевірочного розрахунку 

"2" - "З" Тріщини силового характер> Теипературно-усадочні При розкритті вище допус-

(в т.ч. в стінах і перекриттях моно- зусилnя, що з'являються в тимих значень - зниження 

вета нов- літних конструкцій, які з'яв- умовах , які обмежують довговічності. Наскрізні 

люється ляються після зняття опа- деформації тріщини у зовнішніх стіна.х -

розра- лубки або через деякий час категорія технічного стану 

хунком) "З" . Вплив на жорсткість та 

міцність оцінюється розра-

хунком 

··з·· Пошкодження арматури та Механічні впливи Зниження несучої здатності 
закладних деталей (надрізи , пропорційно зменшенню 
вириеи тощо), часто при площі перерізу 

сполученні з попередніми 

дефектами 

"z··- "3" Сколювання бетону Механічні впливи При розташуванні в 

(еста нов- стиснутій зоні зниження 

люєтьсА несучої здатності за рахуно~ 

роз ра- зменшен11я площі перерізу 

хунком) 

"2' 1 
- "З'' Промаслення бетону Технологічні протікання Зниження несучої здатності 

(вета нов- за рахунок зниження міц-

люєтьс~ ності бетону до ЗО % 
роз ра-

хунком) 

"З" - "4" Тріщини уздовж арматурних Розвиваються внаспідок Зниження несучої здатності 
стрижнів до З мм. корозГі арматури. в заnежності від зменшення 
Явні сліди корозії арматури. Товщина шару корозії до площі перерізу арматури та 

Відшарування захисного з мм розмірів виключеного з 
шару бетону роботи бетону стиснутої 

зони. 
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Продовження табл11цІ В.2 . 1 

Категорія 
Можливі причини 

технічного Дефекти і пошкодження Можпиві наслідки 
стану 

в111н111кнення 

Зменшення несучої здат-
ності 011аслідо1< порушення 

зчеплення арматури з бе-

тоном орієнтовно до 20 %. 
Для попередньо напруженої 
арматури та при розташу-

ванні на приопорних ділян-

ках - стан аваоійний 

··з·· Похилі та нормальні силові Перевантаження конструк- Ступінь небезпеки визна-

тріщ111ни в залізобетонних цій . чається в залежності від 
конструкціях (від розтягу- Зміщення положення при наявності інших дефектів та 

вельних напружень при дії виготовленні розтягнутої причин, що DИІ<ПИІ(QЛИ під 

різних а~олучень згиналь- арматури. вищене розкриття тріщин 

них і крутних моментів та Для попередньо напруже-

поздовжніх і поперечних них конструкцій - недо-
сип) з шириною розкриття, статнє зусилля натягу 

що перевищує встановлені арматури 

діючим11 нормами та проек-

том граничні значення. але 

менше 1,0 мм (0.5 мм для 
нормаnь1-1их тріщин в 

коnонах) 

••4•• Те саме, що й у поnеред- Перевантаження конструк- Небезпека обвалення 

ньому випадку, але є цій внаслідок зниження 

тріщини з розгалуженими в міцності бетону або пору· 

СТ\ІІснутій зоні кінцями шення зчеплення арматури 

з бетоном 

··з·· - ··4 ... Прогин11 , що перевищують Перевантаження конструк- Ступінь небезпеки визна-

встановлені діючими цій, зменшення робочого чається в заnежності від 

нормами та проектом перерізу бетону ra арма- наявності інших дефектів . 

допустимі значення тури При поєднанні з наявністю 
нормальних тріщин , шири1-1а 

розкриття яких перевищує 

встановле1-1і нормами та 

проектом гранич1-1і значен-

ня. стан аварійний - "4" 

"З" - "4'' Похилі гріщини по опорній Порушення анкерування При поєднанні з поздовж-

зоні (зоні анкерування роз- арматури німи тріщинами та лущен-

тягнутої арматури) та біnя ням бето~1у в стиснутій зоні 

неї, які перетинають дану над тріщино~о, стан аварій-

робочу арматуру, шириною ний - "4" 
розкриття менше 0,4 мм 

113" - "4'' Відшарування захисного Корозія поздовжньої та Зниження несучої здатності 

(вета нов- шару бетону nоперечноїарматури в заnежності від зменшення 

люється nnoщi арматур>'! внаслідок 

роз ра- корозії та зменшення роз-

хунком) мірів поперечного перерізу 

стиснутої зони 
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Кінець таблиці В.2.1 

Категор1я 
Можливі причини 

технічного Дефекти і пошкодження 
виникнення 

Можливі наслідки 

стану 

"з" - "4" Зменшення площадок ПоNилки при виготовленн1 Можливе зниження несучої 

обпирання конструкцій та NОНТаЖі здатності; при критичному 

порівняно з проектними зменшенні - аварійне 

"4'11 Випирання стиснутої арма- Перевантаження Небезпека обвалення 
тури, поздовжні (паралель- конструкцій 

но стискальним зусиллям) 

силові тріщини (не усадочні 

і не корозійні) в стиснутій 

зоні, лущення, роздроб-

лення, зминання бетону 
стиснуто·і зони 

"4" Похилі та нормальні силові Перевантаження конструк- Те саме 

тріщини (від розтягуваnьних цій. 

напружень) в залізобетон- Порушення анкерування 

них конструкціях шириною арматури 

розкриття 1 ,О мм (0,5 мм 
для нормальних тріщин в 

колоt-ах) та більше. 
Похил~ тріщини зі зміщенням 

іх берегів вздовж тр1щини. 

"Хлогаючі " тріщини (з роз-
давлюванням бетону по їх 

берегах) у конструкціях, які 

зазнають знакозмінних 

впливів. 

Похилі тріщини по опорній 

зоні (3оні анкерування роз-

тягнутої робочої арматури) 

те біля неї, які перетинають 

АЄІНУ робочу арматуру, 
ширино10 розкриття 0,4 мм 
та більше. 

Тріщини в опорних і при-

опорних ділянках вздовж 

розтягнутої арматури 

''4" Розриви або зміщення Перевантаження І> 

поперечної арматури у зоні конструкцій 

похилих тріщин ; розриви 

робо-,ої арматури 

··4·· В1дриз анкер1в від пластин Наявність вплив1в, не перед- )) 

закnадних деталей, руй- бачених при проектуванні ; 

нуважя, деформацІУ та в1дхилення вІд проекту при 

зміщення стиків і опор або виконанні стиків 

їх елементів, розлаА стиків 

зі взасмним зміщенням 

збірних елементів 
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В.З Кам'ян і та армокам'янІ конструкції 

В.3.1 Основними дефектами та пош1<одженнями кам'яних та армокам'яних конструкцій є: 

а) тріщини; 

б) розшарування; 

в) випирання; 

г) вивітрювання: 

д) механічні пошкодження (в т.ч . вnаштування нових штрабів та отворів); 

е) корозія кладки та арматури; 

ж) технологічні дефекти . 

В.3.2 Тріщини 3а походженням поділяються на: 

а) осадові; 

б) силовІ; 

в) темnературю-вологІснІ. 

В.З.З Основні характеристики, які підлягають визначенню при обстеженні: 

а) геометричні розміри конструкцій та вузлів їх з'єднання; 

б) деформації конструкцій (крени, осідання, випирання тощо); 

в) параметри тріщин (ширина, довжина , глибина розкриття тріщин, їх місцеположення 

характер); 

r) характеристики кладки. цегли та розчину (міцність. водопроникність. вологість тощо); 
д) параметри технологічних дефектів (недостатність або відсутність перев'язки. передбаченого 

армування, заповнення розчином, велика товщина швів тощо); 

е) розповсюдження корозії, вивітрювання, розшарування та руйнування кладки {глибина. 

площа тощо); 

ж) геометричні параметри механічних пошкоджень; 

з) параметри армування (діаметр, напрям, крок, кількість, клас арматури, марка с1алі, її міцнісні 

та деформативні характеристики тощо); 

и) ступінь пошюдження арматури і 3акладних деталей корозією та інші їх пошкодження (меха­

нічні , деформаці1', випинання тощо). 

8.3.4 Номенклатура контрольованих характеристик і ознак підлягає уточненню в залежності 

від виду конструкцій, категорії їх технічного стану (розділ 5), причин і завдань обстеження. 

В.З.5 При обстеженні кладки встановлююrь конструкцію та матеріал стін. а також наявність і 

характер деформацій (тріщин , відхилень від вертикалі. розшарувань тощо). 

В.3.6 Для ви31ачення конструкції та характеристик матеріалів стін проводять вибіркове 

контрольне зондування кладки. Зондування виконують ~ рі::sних ш<:1рів конс1рукції з урахуванням 

матеріал1в обстежень, що передували, надбудов та прибудов, що буnи проведені раніше. 

В.З.7 Стіни в місцях дослідження відчищають від облицювання І штукатурки на площі, достатній 

для встановлення rиny кладки, розміру і якості цегли тощо. 

В.З.В Міцність L(еrли і розчину в простінках і суцільних ділянках стін в найбільш навантажених 

сухих місцях допуа<ається оцінювати за дonoNoroю методів неруйнівного контролю. Місця з плас­

тинчастої деструк4єю цегли для виnробуваннR непридатні . 

В.3.9 У разі , якщо міцність стін є вирІшальною при визначенні можливості додаткового наван­

таження, міцність матеріалів кладки каменю і розчину встановлюють лабораторними випробу­

ваннями. 

В.З.10 К1ль1<1сть зразків для лабораторних випробувань при визначенні міцності стін будівель 

приймають: дпя цегли: не менше 10, для розч11ну: не менше 20. 

В.З.1 1 У стінах, кладка яких виконана у декілька шарів внутрішнім бетонним заnовнеІ-4НЯМ 

великих блоків, зразки для лабораторних випробувань відбирають у вигляді кернів . 
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В.3.12 Для визначення міцності стін встановлення пустот в кладці, наявності та стану ~ета­

nевих конструкцій і арматури проводять з використанням стандартних методів і приладів неруй­

нівного контролю або за результатам111 розп1ну. 

В.3.13 Основні натурні класифікаційні ознаки категорій технічного стану кам'яних та армо­

кам'яних конструкцій наведені в таблиці В.З 1. 

таблиця В.3.1 - натурні класифікаційні ознзки технічного стану кам·яних та армокам·яних 

конструкцій об'єкта 

Категорія 

tтехнічноrо Дефекти та пошкодження 

стену 

"1" Дефекти та пошкодження відсутні 

"2" Розморожування. вивітрювання та руйнування кладки. відшарування обnицюва1іня на 
сумарну глибину (з обох боків} до 15 % товщини. Вертикальні та похилі силові rріщини 
від с1искальних зусиль. що перетинають не більше двох рядів кладки. lнUJi тріщини з 

шириною розкриття до 0,5 мм у випадку їх допустимості згідно з проектом та чинними 
нормами з проектування . Вогневе пошкодження від пожежі кладки армованих та не­
армованих стін та стовпів на гп111бинv до 5 мм (без облицювання) 

"З" Розморожування, вивітрювання та руйнування кладки , відшарування облицювання на 

сумарну глибину (з обох боків) до 25 % товщини. Вертикальні та похилі силові тріщини 
від с1искальних напружень в несучих стінах та стовпах на висоту не б1пьше чотирьох 

рядів кладки пр1.1 числі тріщин не більше чотирьох на 1 м ширини. Нормальні тріщини в 

розтs~rнутій зоні в несучих колонах та стовпах шириною розкриття більше 0.5 мм. Інші 
тріщини в несучих колонах і стовпах, простінках 1 та міжвіконних поясах несучих стін до 
5 мм. Осадові тріщини2 в стінах (крім простінків* і міжвіконних поясів несучих стін та 
перемичок) шириною розкриття до 50 мм. Нахили та випирання стін та фундаментів в 
межах поверху не більше ніж на 1/6 їх товщини (не більше З см або 1/150 висоти 
поверху для колон і стовпів). Виникнення вертикальних тріщин між поздовжніми та 

поперечними стінами. Розриви або висмикування окремих сталевих з'єднань та анке­

рів кріплення стін до колон та перекриттів. Місцеве (крайове) пошкодження кладки на 

глибину до 20 мм під опорами ферм, балок, прогонів та перемичок у вигляді виколів, 
роздрібнення каменю або силових тріщин по кінцях опор, що перетинають не більше 
двох ряд1в кладки. Тр1щини в перемичках шириною розкриття до 5 мм та в склепіннях 
(арках) до 1 мм. Зміщення плит перекр1.1ття на опорах не більше ніж на 1/5 глибини 
закладання (1/15 для балок на колонах та стовпах), але не більше 20 мм, Вогневе 

пошкодження від пожежі кладки армованих та неармованих ст1н та стовпів на глибину 

до 20 мм (без облицювання) 

"4" Обвапи ділянок стін, масове випадіння цегли (каміння). Руйнування (в т.ч. розкриття та 
зміщення по швах) кладки в заику та п'ятах СІ(Лепінь і арок; візуально виявлювані 

прогини в ц1.1х конструкціях. Розморожування та вивітрювання кладки на сумарну 

глибину (з обох боків) більше 25 % товщини. Вертикальні та косі силові тріщин1.1 від 
стискальних напружень в несучих стінах та стовпах на висоту більше чотирьох рядів 

кладки (довжиною більше 350 мм) та в1д двох до чотирьох рядів при ЧИСІ1і тріщин 

більше чотирьох на 1 м ширини. Інші тріщини в несvчих колонах і стовпах, простінках 

1 Пnід nросrінком розуміється вертикальний кам'яний (армокам'яний) елемент, рооташоеаний між віконними 
1а/або дверними прорізами. ширина якого не перевищує товщину більш ніж у чотири рази . 

2 Небезпека шир~ни розкриття осадових тріщин (в 1.Ч. в nростінкак та міжвіконних поясах несучих стін, 
перемичках) оцінюється в коммексі з іншими факторами , а саме: динамікою розвитку, розташуванням та 

довжиною трtщини, наявнісnо інших гюшкодже11ь і дефектів (наприклад, зміщенням балок і плит перекРИТТЯ 
з опор}, особливостями та категорією відповідальності констру1щії тощо, та може уточнюватися в кожному 

І<Dнкретному випадку. 
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Кінець табnиці В.3.1 

Категорія 

технічногс 
стану 

Дефекти та пошкодження 

те міжвіконних поясах несучих стін більше 5 мм. Осадові тріщини в стінах (крім 

nростін~іе• і міжвіконних поясів несучих стін та перемичок) wириною ро31<риття більше 

50 мм. Нахили та випирання стін в межах поверху більше ніж на 1/6 їх товщини (З см 
або 1/150 висоти поверху та бtльшедля колон І стовпів). Зміщення (зсув) стін, стовпів та 
фундаNентів по горизонтальних швах або косій щтрабі. Відрив поздовжніх стін від 

поперечних в місцях їх перетину. Розрив або висмикування сталевих з'єднань та 
анкерів кріплення стін до колон та перекриттів. Пошкодження кладки під опорами 

ферм, балок, перемичок та інших опорних ділянках у вигляді тріщин, виколів, роздріб­

нення каменю або зміщення рядів кладки по горизонтальн1.1х швах на глибину більше 

20 мм; силові вертикальні або косі тріщин по кінцях опор, що перетинають більше двох 

рядtв кладки. Тріщини в перемичках шириною розкриття більше 5 мм та в склепіннях 
(арках) більше 1 мм . Зміщення плит перекрипіR на опорах біпьше ніж на 1/5 гпибини 
закладання в стінах (1f15 дnя балок на колонах та стовпах) або 20 мм. Вогневе 
пошкодження від пожежі кладки армованих та неармованих стін та стовпів на глибину 

більше 20 мм (без обnицювання) 

8 .3.14 При обстеженні кам'яних та армокам'яних конструкцій обсяг вимірів визначається в 

залежності від наявності проектної, виконавчої та експлуатаційної документації, можливості 

зонування конструкцій, від ступеня зносу. 

В.З.15 Марка mиняної звичайної порожнистої та силікатної цегли визначається відповідно до 

вимог ДСТУ Б В.2 .7-248 та ДСТУ Б В.2 .7-61, р03чину кладки -ДСТУ Б 8.2.7-239 та ДСТУ Б В.2 .7-23, 

а також неруйнівними методами контролю. 

8.3.16 Вологість матеріалу визначається на кернах-зразках, одержаних при зондуванні стін 
відповідно до вимоr ДСТУ Б В.2.7-42 . 

8 .3.17 Наявність та кількість арматурних виробів у кладці визначається згідно з методиками, 
розробленими для обстеження залізобетонних конструкцій. 

В.3.18 Деформації та крени кам'яних буріеель (споруд) в цілому рекомендусться визначати 

за допомогою: 

а) геодезичних методів; 

б) локальних замірів ширини розкриття тріщин - за допомогою лінійки, мікроскопа, трафзрета 

н1 інших інс:;трумен1 ів; 

в) спостереження за розвитком тріщин - за допомогою маяків (гіпсових, цементних, скляних 

або метаnевих), Індиt<аторів та Інших пристроїв. 

8 .3.19 Для більш точної оцінки технічного стану (у порів~1янні з оцінкою за натурними ознаками 
відповідно до табпиці 8.3.1) рекомендується проводити перевірні розрахунки з урахуванням 
виявлених деформац1й, дефектів і пошкоджень. 

8 .3.20 Фактичну розрахункову несучу з,с,атність необхідно визначати відповідно до вимог 

ДБН В.2.6-162. 

В.З.21 Пошкоджені кам'яні та армокам'яні конструщії підлягають тимчасовому негайному 

пІдсипенню, якщо ·ix несуча здатність нижче д1ючих фактичних вертикапьних (стискальних) наван­

тажень. 

NEd ~NRdX"f1· 

де Nєd - фактичне розрахункове вертикальне навантаження на конструкцію, що розгпядається 

на момент обстеження; 

зо 
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NRd - розрахункова величина вертикального опору конструкції. визначена відповідно до 

вимоr ДБН В.2 .6-162 з врахуванням фактичних значень площі перерізу, гнучкості, 

ексцентриситету та міцності матеріал ів кладки ; 

у1 - коефіцієнт зниження несучої здатності кам·яних конструкцій за наявності пошкод-

жень (таблиці В.3 .2, В . З.З). 

Таблиця В.3 .2 - Коефіцієнт зни>•<ення несучої здатності при утворенні с~1лових тріщи1-1 від 

стискальних зусиль 

№ 
Коефіцієнт у 1 

з/п 
Характер пошкодження Неармовані Армовані 

конструкції конструкції 

1 Тріщини в окремих цеглинах, що не перетинають розчинні шви 1,00 1,00 

2 Волосяні rріщини, що перетинають не більше двох рядів 
0,90 1,00 

кладки 

3 Те саме при перетині не більше чотирьох рядів кладки при 

числі тріщин не більше чотирьох на 1 м ширини (товщини) 0,75 0,90 
стіни, стовпа або простінка 

4 Тріщини з розкриттям до 2 мм, що перетинають не більше 

8 рядів кладки при числі тріщин не більше чотирьох на 1 м 0,50 0,70 
ширини (товщини) стіни, стовпа або простінка 

5 Те саме пр111 перетині більше восьми рядів о.оо 0,50 

Таблиця В.З.З - Коефіцієнт зниження несучої здатності при пошкодженні кладки опор балок, 

ферм та перемичок 

№ 
Коефіцієнт у 1 

зfп 
Характер пошкодження кладки опор Неармовані Армовані 

конструкції конструкції 

1 Місцеве (крайове) пошкодження кларки на глибину до 20 мм 
(дрібні тріщини , відшарування у вигляді поду та утворення 

вертикальних тріщин на кінцях опор (або опорних подушок), 0,75 0,9 
балок, ферм або перемичок, що перетинаtоть не біnьше двох 

рядів кладки 

2 те саме при перетині тріщинами не Оільше чотирьох рядів 
0,5 0,75 

кладки 

з Крайове пошкодження кладки на глибину більше 20 мм та утво-
рення вертикальних та косих тріщин по кінцях та під опорами 

о 0,5 
(опорними подушками) балок та ферм , що перетинають більше 
чотирьох рядів кладки 

В.З.22 При оостеженні будівель з деформованими стінами попередньо встановлюють причину 

появи деформацій. 

В.3.23 Обстеження кам'яних та армокам'яних елементів е умовах сейсмонебезпечних тери­
торій (в т.ч. розрахункову перевірку на зусипля від особливих сполучень навантажень) необхідно 

ПРОВОДИТИ з врахуванням вимог ДБН В.1 . 1-12. 

В.З.24 Для оцінки технічного стану конструкцій з технолоrічними дефектами та після пожежі 

необхідно проводити перевірні розрахунки з врахуванням відповідного зниження опорів окремих 

матеріалів і КJlадки в цілому, а також вимоr діючих нормативних документів. 
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В.3.25 При оцінці технічного стану (ІХJзділ 5) кам'яних та армокам'яних конструкцій важливим 
~ визначення наявності та швидкості розвитку деформацій, дефектів І пошкоджень, яке може 

виклІІ!кати зміну кareroprr технічного стану до проведення наступного обстеження або ремонтних 

(ПІДСИЛЮЮЧИХ) роб1т. 

В.4 Сталеві конструкції 

В.4. 1 Обстеження та оцінювання технічного стану сталевих конструкцій регламентується 

ДСТУ Б В.2.6·210. 

В.5 Дерев'яні конструкції 

В.5.1 Найбільш характерними та розповсюдженими видами дефектів і пошкоджень дерев'я· 

них конструкцій с: 

а) вологий стан (або періодичне зволоження) деревини, що перевищує допустиме значення за 

ДБН 8.2.6-161; 
б) зміна природного забарвлення дерее111нv~; 

о) н~::~о11ус1 имі ~еформації конструкцій та їх елементів; 

г) ураження деревини біошкідниками, в т.ч. домовими грибами (справжнім , плівковим, білим) 

та жуками-деревоточцями (вусатим чорним, Nебльовим точильником тощо), морськими оіошКід­

никами (корабельним черв'яком); 

д) корозія метапевих деталей; 

е) руйнування від дії хімічних агресивних середовищ (зростання кристаnів солі усередині 

деревини, через дії кислот та луrів. що утворюються внаслідок дії вологи та солі ) ; 

ж) технологічні дефекти (неточності виконання тощо); 
з) тріщини та розшарування , в т.ч . клеєних дерев'яних конструкцій тощо; 

8 .5.2 Основні характеристики , які підnяrають визначенню при обстеженні : 

а ) геометричні параметри конструкцій і вузnів їх з'єднання: 

б) деформації конструкцій (прогини, крени, осідання тощо): 

в) параметри тріщин {ширина, довжина, глибина розкриття тріщин , їх місцеположення 

характер); 

г) характеристики деревини (фізико-механ1чні властивості , вологість тощо) та її захисту (анти-

септування, п роти вогневого захисту тощо); 

д) наявність, розташування, характеристи~и та стан металевих деталей ; 

е) параметри механічних пошкоджень (глибина , площа -rощо); 

ж) характеристики ураження та руйнування деревини біошкідниками та від дії хімічних агре­

сивних середовищ (вид шкідника, площа ураженот поверхні І поперечних перерІзІв тощо). 

В.5 .3 Номенклатура контрольованих характеристик і ознак підлягає уточненню в залежності 

від виду конструкцій, категорії їх технічного стану (розділ 5), причин і завдань обстеженІія. 

8 .5.4 При обстеженні дерев'яних конструкцій проводять: 
а) оrnяд з необхідним розкриттям для виявлення фактичного стану дерев'яних конструкцій; 

б) обміри дерев'яних конструкцій ; 

в) вимір основ~х nараметрівдеформацій несучих дерев·яних конструкцій (прогинів, відносних 

зміщень вузлів, висривлення стиснутих елемент1в , кутів нахилу перерізів, зміщення nіматливих 

з'єднань, тріщин, сколювання, зминання тощо); 

І) tsИ3H8ЧC:HHR фсsК"І ичної КОНGІ рук1ивної GX~MI'\ буді6Лі (снору.ци) , 

д) виявлення ділянок дерев'яних конструкцій з видимими дефектами або ушкодженнями, 

втратою стійкості І прогинами , розкриттям тріщин у дерев'яних елементах, біологічних, вогневим 

ураженням; 

е) визначення наявності зазорів та нещільностей в сполученнях, зношення настилів ; 

ж) виявлення дmянокдерев'яних конструкцій з неприпустимими атмосферним, конденсац1йним 

і технічним зволоженням; 
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з) визначення схеми і параметрів зовнішніх впливів на дерев'яні конструкції об'єкта; 

и) визначення фактично діючих навантажень з урахуванням власної ваги тощо; 

к) визначення розрахункових схем та геометричних розмірів прольотів, перерізів, умов спи­

рання та закріплення дерев'яних конструкцій; 

л) визначення стану вузлів сполучення дерев'яних елементів; 

м) вибірку з дерев· я них конструкцій зразків для лабораторного дослідження фізико-механічних 

властивостей деревини, її вологості, міцності клейових з'єднань, визначення виду шкідника, що 

уразив деревину, якості антисептування, якості вогнезахисту. 

8.5.5 При обстеженні дерев'яних конструкцій об'єктів особливу увагу звертають на такі ділянки, 
які є зонами найбільш ймовірного біологічного ураження або промерзання конструкцій: 

а) вузли спирання дерев'яних конструкцій на фундаменти, мури, сталеві і залізобетонні колони; 

б) ділянки покриття горищного перекриття в місцях розташування слухових вікон, розжолоб­

ків, парапетів, вентиляційних шахт. 

8.5.б Для визначення виду грибкового ураження та активності процесу руйнування зразків 

деревини необхідно провести аналіз в мікологічній лабораторії. Зразки вибирають з найбільш 

уражених ділянок. В одному зразку повинна бути представлена як здорова, так і уражена деревина 

{на межі переходу). За наявності зовнішніх грибкових утворень зразок береться разом з ними. 

Розмір зразків рекомендується приймати 15 см х 1 О см х 5 см (для дощок - 15 см х 5 см х 2 см). 

8.5.7 Для встановлення причин гниття та руйнування деревини проводять також виміри воло­
гості деревини в місцях взяття проб, повітрообміну, вологості та температури повітря в приміщенні. 

8.5.8 Для кожного об'єкта сл ід відбирати не менше трьох зразків із трьох окремих ділянок 

розкриття. 

8.5.9 За результатами аналізу зразків дається характеристика та встановлюється ступінь 
ураження деревини: 

а) має місце часткове ураження грибом; 

б) механічна міцність не втрачена; 

в) механічна міцність частково втрачена; 

г) механічна міцність значно втрачена; 

д) ознак дереворуйнівних жуків не виявлено; 

е) виявлено шкідника {наводиться вид жука) і до якого ступеня небезпеки він відноситься 

{слабкий або сильний руйнівник). 

8.5.10 Оцінку міцності деревини в місцях руйнувань допускається визначати за числом річних 

шарів на ділянці товщиною 1 см, відсутністю грибів, що знижують міцність, та іншими методами. 

Вологість деревини може встановлюватись електронним вологоміром. 

8.5.11 Зразки для механічних лабораторних випробувань слід, як правило, відбирати з еле­
ментів, в яких відбулось руйнування або з несучих елементів. Кількість зразків для механічних 

випробувань приймають не менше шести. 

8.5.12 Для детального обстеження елементів перекриттів необхідно виконувати їх розкриття 
в обсязі, вказаному в таблиці В.5.1. 

Таблиця 8.5.1 - Обсяги розкриття при детальному обстеженні перекриттів 

Кількість місць розкриття при площі перекриттів, що обстежується, м2 
Конструкція перекриття 

100-500 500-1000 1000-2000 2000-300 понад 3000 

Дерев·яні: 

по дерев'яних балках 10 12 15 20 25 

по металевих балках 5 б 7 10 12 
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В.5.13 Для скорочення обсягів розкриття при обстеженні схованих дерев'яних конструкцій 

рекомендується в11користовувати метод ендоскопії, який може використовуватись дпя: 

а) обстеження стану схованих та важкодоступних дерев· яних конструкц1й та їх епементів; 

б) обстеження дерев ·яних конструкцій та епементів, які при цьому повинн1, за можливості, 

запишатися без пошкоджень. 

В.5.14 Для проведення ендоскопічних обстежень дерев'яних конструкцій та елементів реко· 

мендується використовувати такі прилади, механізми, пристосування та матер1али: 

а) спеціапьні тихохідні свердлувальн і механізми з набором довгих свердел різних розмірів; 
б) прожектори та лампи, в тому числі люмінесцентні ; 

в) жорсткі та гнучкі ендоскопи різних розмірів та напрямів; 

r) апарати для фото- та відеодокументування результатів ендоскопічного методу. 

В .5.15 Обстеження конструкцій дерев'яних перегородок проводять зовнішнім оглядом, а таІ(ОЖ 

простукуванням, висвердлюванням, пробиванням отворів і розкриттям в окремих місцях. 

В.5.16 Розташування сталевих деталей кріплення і каркаса перегородок визначають за 

проектом І уточнюють металошукачем. 

В.5.17 При обстеженні несучих дерев'яних переrородо1< обов'язково проводять розтин верхньої 

обв'язки в місцях обпирання балок перекриття на 1<ожному поверсі, а також проводять оцінІ<У стану 

ділянок перегородок у місцях : 

а) розташування трубопроводів; 
б) санітарно-технічних приладів; 

в) зчеплення штукатурки з поверхнею перегородок; 

г) осідання через спирання нс:1 конструкцію підпоr\11 . 

В.5.18 При обстеженні дерев'яних перекр1-1ттів: 

а) розбираютьконструкцІю nідлоr1;1 на площі , що забезпечує вимірювання не меншедвохбало11 
і заповнень між ними довжиною 0,5-1,0 м; 

6) розчищають засипку, мастило і пази накату дерев'яних перекриттів для ретельного огляду 
примикання накату до несучих конструкцій перекриття; 

в) визначають якість деревини балок і матеріалів заповнення; 

г) встановлюють межі пошкодження деревини; 

д) визначають перетин і крок несучих конструкцій. 

В.5.19 На креспеннях розтинів вказують: 

а} розміри несучих конструкцій і ппощу їх перетину; 

б) відстань між несучими 1<онструкціями; 

в) вид і товщину шару мастиnа по накату; 

г) вид і товщину шару засипки; 

д) ділянки перекриттів з деформаціями, ушкодженнями, ослабленням перерізів, протікання 

тощо. 

В.5.20 При обс;теженнІ дерев'яних сходів, розташованих на металевих косоурах та дерев'яних 

тятивах проводять розтин м1сць закладення балок в стіни і зондування дерев'яних конструкцій для 
визначення виду та меж пошкодження елементів_ 

В.5.21 При обстеже1~н1 дерев'яних крокв і ферм естановлю1оть: 

а) тип несучих систем (настили, обрешітк11, прогони); 

б) основ11і деформації системи (прогини і гюдовжен11я прольоту балкових покриттів , К)'1)1 нахилу 

перерізів елементів і вузлів ферм); 

в) зміщення rодатливих сполук (взаємні зрушення елементів , що з'єднуються, зм1;1нання у 

врубках і примиканнях) ; 

r) вторинні деформації руйнування і інші пошкодження (тріщини сколювання, складки СТ"1снен· 

ня тощо); 

д) стан деревини (наявність гнилі, ушкоджень жучками); 

е) наявність Гідроізоляції між дерев'яними і кам'яними конструкціями . 
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8.5.22 Для визначення вологостr 1 проведення механічних випробувань відбирають зразки 
деревини із зруйнованих елементів. Кількість зразків для механічних випробувань приймають не 

менше трьох. 

В.5.23 Основні І(Ласифікаційні ознаки категорій технічного стану дерев'яних конструкцій наве­

дені в таблиці В.5.2 

В.5.24 Для ОІльш rочної оцінки технічного стану (у порівнянні з оцінкою за натурними ознаками 

відповідно до таблицІ В.6.1 рекомендується проводити перевірні розрахунки з врахуванням вияв­

лених деформацій, дефектів і пошкоджень 

8 .5.25 Обс1ежен11я дерев'яних констру1щій в умовах сейсмонебезпечн11х територій (в т.ч . 
розрахункову перевірку на зусилля від особливих сполучень навантажень) необхідно проводити 

з врахуванням вимог ДБН В. 1.1-12 

В.5.26 Методи контролювання вогнеза:)(исної здатності засобів вогнезахисту (покров,ів, просо­

чень) під час пр~1ймення виконаних робіт з вогнезахисного оброблення будівельних конструкцій, 

ідентифікації та подальшо·( експлуатації здійснюються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.1.1 -29. 

В.5.27 При оцінці технічного стану (розділ 5) дерев'яних конструкцій важливим є визначення 
наявності та шв~дкості розвитку деформаЦій, дефектів і пошкоджень, які можуть викликаrи зміну 

категорії технічrюго стану до проведення наступного обстеження або ремонтних (підсилювальних) 

робіт. 

Таблиця ~.5.2 - Натурні класифікаційні озІ"аки технічного стану дерев'яних конструкцій будівеnь 

(споруд) 

Категорія 

технічного Дефекти та пошкодження 

стану 

"1" Дефекти та пошкодження відоут1-1і 

··2·· Помітні перекоси та інші нерівномірні деформації с1інових конструкцій. Місцеве 'Та 

поверхневе ураження деревини гниллю (до 5 % поверхні або 10 % площі перерізу 
конструкцій). Незначне пошкодження облицювальних (захисних) шарів . Пошкодження, 

жолоблення окремих дошок. Незначне зволоження. Повздовжні тріщини в балках та 

еле111ентах накату. Зазори та щілини між дошками та щитами 

"з·· Значні перекоси та інш і нерівномірні деформації стінових конструкцій . Ураження 

деревини гниллю на 5-1 О% поверхні або 10-30 % (10-20 % для стояків) площі перерізу 
конструкцій. Масове пошкодження та відпадіння облицювальних (захисних) шарів. 

масове жолоолення та відставання дощок. Значне зволоження (вище нормативних і 

проектних значень). Обростання мохом на рівні цоколю. Продувність і промерзання 
зовніШніх конструкцій . Наявність ознак жуків-деревоточців. Руйнування, відпадаНІ'!Я 

окреиих дощок настилу (підшивної стелі). Прогини, що перевищують встановлені 

діючими нормами та проектом допустимі значення. Повздовжній прогин стояка від 
1 /400 ДО 1/100 ЇЇ ВИСОТИ 

"4"' Повне порушення жорсткості , розщеплення елементів каркаса та сильне витріщаннs1 

стінових конструкцій . Діагностичні ознаки дереворуйнівноrо гриба (особливо білого 

домового), значне ураження деревини гниллю (більше 10 % поверхн1 або ЗО о/о (20 % 
для стояків) площі перерізу конструкцій). Більша частини деревини має високу воло-
гість (при простукуванні видає глухий звук). Значне ураження жуками-деревоточцями. 

Повздовжні тріщини біля нагелів і цвяхів, а також в стоя~<ах. Розрив волокон в розтяг-

нутій зоні. Тріщини та зсуви в сполученнях перекриттів, сходів. Відносн і прогини більше 

1/50 ~рольоту. Повздовжній прогин стояки більше 1/100 її висоти. Сколювання опорної 
площадки в лобовому врубуванні. Відсуrність стяжного болта в лобовому врубуванні . 

Витріщання деревини в стиснутій зоні (на сrиснутій грані утворюються складки) 
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В.6 Огороджувальні конструкції з навісних залізобетонних панелей 

В.6 .1 Основними дефектами та пошкодженнями великопанельних огороджувальних конструк· 
цій є: 

а) наявність тріщин з розкриттям. що перевищує нормоване при проmнах стінових панелей; 
б) незадовільний стан швів між стіновими панелями; 

в) корозійні пошкодження. що виявляються при утворенні та розкритті тріщин несилового 
характеру; 

r) руйнування анкерна'~ зони закладних деталей; 

д) руйнування матеріалу стін (леn<ий або ніздрюватий, а також важкий бетон) ПІД впливом 

зволоження та змінної дії позитивних І негативних температур. 

В.6.2 Окрім параметрів несучоТ здатності, огороджувальні конструкції слід оцінювати за вели· 

чиною опору теппопередачі, що може визначатися розракунковим або експериментальним 

шляхом. 

В.6.3 Класифі1<ацІйні ознаки технічного стану огороджувальних конструкцій із навісних панелей 
згідно з їх несучою здатністю наведені в табтщі В.6.1 

Таблиця В.6.1 - Натурні класифікаційні озна~<и технічного стану огороджувальних конструкцій 

з навісних панелей 

Категорія 
Можливі причини 

технічногс Дефекти і пошкодження Можливі наслідки 

стану 
виникнення 

"1" Пошкодження розчину у швах на довжині не Усадка, волого- Погіршення умов 

біпьwе 10 %, розкриття тріщин до 0,2 мм на температурні експлуатації 

поверхні фактурного шару, ціnісність анти· впливи приміщень 

корозійного покриття на площі більше 70 % 

"2'' Пошкодження розчину у швах на довжині до те саме Погіршення умов 

50 %, rріщини у фактурному шарі шириною екСf1луатації примі-

розкрипя до 0,4 мм, корозія арматури та щень, зниження 

елементів кріплення зі зменwенняи перерізу довговічності 

ДО 15 % панелей 

"З" Пошкодження з'єднань, тріщини в різних нап- Усадка. волого- Непридатність 
рямках шириною розкриття більше 0,4 мм. температурні приміщень до 
Відшарування ЗО % захисного шару. впливи, нерівно- нормальної 
Зволоження бетону навколо швів. мірності осідання експлуа1ації 
Зменшення nлощ1 перер1зу арматури більше каркаса 

нІжна15% 

••4" Розлад з'єднань зі зміщенням панелей. коро- Усадка , волого- Обвалення 
зійне пошкодження матеріалу стін11 на глибину температурні панелей 
більше 1/3 с1іни та завдовжки більше 10 мз впливи. нерівно-
в1ратою площі з'єднань і арматури більше ніж мірні осідання 
30%. каркаса 

Похилі тріщини у вузлах обпирання, нормальні 

У прольоn шириною розкриття більше 1,0 мм 

В.б .4 Решта п11тань проведення обстежежя огороджувальних конструкцій із навісних панелей 

вирішується за рекомендаціями, наведеними у В.2. 
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В.7 Покрівлі та гідроізоляція 

В.7.1 Пі.а час обстеження покрівель визначають: 

а ) тип nокрівпі: 

б ) відповідність матеріалу покрівельного покриття схилу даху ; 

в) ста1-1 покрівл і і в1-1утріш1-1і)( водостоІ(jв ; 

г) на1:н;~ність 11gнтилs:1ційних продухів, їх спіgвід~..tоwення з nnощвю д~ху. 

В.7.2 Основним дефектом покрівель та rідроізоляцїі є втрата герметичност1 у результаті : 

а ) механічник дій на покрівлю або гідроізоляцію; 

б) порушення щільності з'єднання між 01ремими елементами покрівлі або гідроізоляції; 

в) атмосферної корозії елементів покрівn І; 

г) корозії елементів г1дроізоляції; 

д) появи тріщин в матеріалах покрівлі або гідроізоляції через розтягувальні напруження в 

матеріал і при нерівномірному осіданні основи. 

8.7.3 За розмірами руйнування покриттів пошкодження можна підрозділити на : 

а) точкові . :\осереджені на ппщ11і 110 1 м2: 
б ) локапьні , розміщені на площі до 100 м2 : 
в) суцільні , ;обто часті точкові або спопучені локальні пошкодження, що займають загалом 

більше 40 % площі покрівлі чи гідроізопяцїі. 

В .7.4 ТочкоВІ пошкодження найчастіше є результатом механічної дії на покрівлю чи nдроізо-

ляцІю: 

а) проломи, прориви, здуття , тріщини, загортання полотнищ рулонного матеріалу: 

б) наскрізні nрориви , раковини , лущення, наскрізні тріщини мастикового r1дрозахисного шару; 

в) тріщини. оюли кутів , nроломиабо викришування окремих листів азбоцементних покрівель; 

г) дрібні свищі , пробоїни . корозія окремих листів сталевих покрівель . 

В .7.5 Локал1:ні пошкодження, як правило . є наслідком низької якості застосованих матеріалів 

1 виконання робі'Т , до яких належать: 
а) старіння водоізоляційного шару в єн,І:Рвах і примиканнях: 

б) загортання полотнищ рулонного килима: 

в) в ідшарування, здуття одного з шарів рулонної покрівлі ; 

г) розриви покр івельного к111лима над стuками плит nокриrтя ; 

д) розриви гідроізошщТйноrо шару при І-Іерівномірному осіданні основи; 

е) відшарування в єндовах, тріщини в примиканнях; корозія, відшарування, суцільне лущення 

мастикового гідроізоляційного шару у водозбірному лотку індустріальних дахів; 

ж) коро3ія в Gндовz~х, тріщини, околи, проломи а3боцементної nокрівні, корозі~. свищі, пробоїни 

в єндовах і окремих листах сталевих покрівель. 

В. 7 .6 До підготовчих робіт огляду nокрівпі входить: 

а) розчищення найбільш характерних місць покрівлі від сміття , бруду та пилу, прибирання в цих 

місцях гравійної nосипки з оголенням основного покрівельного килима; 

б) встановлення ходових трапів на азбоцементних і сталевих покр івлях. 

В. 7. 7 Огпяд покриття починають із стелі несучої конструкції Спочатку перевіряють стан конст-

рукції та інженерних комунікацій, що проходять крjзь покриття. 

В.7.8 В обстеження покрівлі включають: 

а) вІзуальниА оmяд; 

б ) Інструментальні вимІри ; 

в) відбір зразків І вирубок матер1алів покриття і nокр1вщ 

r) комплекс лабораторних випробувань 

В.7.9 Візуалt>НО визначають стан відкритих елементів конструкцій даху: нижньої площини 

покриття, захисного верхнього шару покрівлі і деталей примикань покрівлі . 
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В.7.10 Інструментальними замірами визначають: 

а) площу покр•вл1 та площу руйнувань; 

б) розмір прог"нання та просідання. 

В. 7 .11 Лабораторними дослідженнями визначають стан прихованих конструктивних елементів : 

паро-, термоізоляції і вирівнювальної стяжки, а також ступінь корозії матеріалу покрівлі. 

В. 7 .12 Для ви::начення повної кзртини руйнувань виявляють сліди протікан1нt покрівлі на стелі і 
стінах приміщень, що розташовані безпосередньо під дахом . Сліди протікань наносять на план 

покриття та суміщають їх з відміченими пошкодженнями покрівельного килима. 

В.7. 1 З При утрудненнях із визначенням місць протікань використовується локальне заливання 

01<ремих ділянок покрівлі. При цьому ділянки покрівлі, що випробовуються, відокремлюють від 

інших ділянок покрівлі валиком, який влаштовують з цементного розчину висотою 1 ОО мм. 

В.7.14 При зовнішньому огляді оцінюють суцільність та цілісність покрівлі з занесенням у 

протокол таких даних: 

а) щодо покрівлі - наявність сміття, бруду і місць механічних пошкоджень на її поверхні; стан 

примикань покрівпі: наявність тріщин у покрівельному килимі; nошноджеwня покрівлі р1зними кон­

струкціями (стояками, відтяжками антен тощо); 

б) щодо стелі - наявність тріщин , прогинів, місць протікання, висолів і слідів корозії арматури 

та металевих закладних; 

в) щодо деталей покриття - стан карнизних вузлів , огорожі даху, випусків і облаштувань 

вентиляційних каналів і wахт , виходів на дах, деформаційних швів, опор стояків і відтяжок; 

г) щодо систем водовідводу-умови видалення води: наяеність застійних 8блюдець", фактичні 

ухили даху, ступінь забруднення водоприймальних воронок, ступінь замокання парапетів, фасад­

них стін і цоколя . Дефекти заносять до окремого протоколу. 

В.7.1 5 Під час обстеження у зимовий період фіксуються зони і глибини відкладання снігу на 

поверхні даху, ступінь обмерзання при карнизної часn~ни і вентиляційних каналів. 

В.7.1 6 При зовн1шньому оmяді сталевих покрівель належить додатково обстежити стан и 

величину корозії покрівельної сталі, а також ступінь гниття дерев'яних конструкцій покриття. 

В.7. 1 7 Зовнішній огляд азбоцементних покрівель додатково включає обстеження стану крі­

пильних металевих елементів, а також наявність корозії і наднормативних прогинів прогонів і лат. 

В.7.1 8 Стан rідроізоляції приміщень та наявність пошкоджень визначають за розмірами і 

ступенем руйнування при візуальному огляді та інструментальних дослідженнях. 

В.7.19 У підготовчі роботи дnя огляду гідроізоляції входить: 

а) розчищення місць протікань усередині підземних приміщень; 

б) очищення від (рунту ділянок зовнішньої гідроізоляції; 

в) розбирання стінок, що притискають та захисних шарів . 

В.7.20 До початку огляду підземних приміщень будівлі або споруд1-1 необхідно провести огляд 

стану сантехнічних комунікацій, що проходять в цьому приміщенні або поруч, щоб їх протікання 

не вважати як проrІкання гідроізоляції. За необхідності беруть проби води. 

8 .7.21 Внутрішню гідроізоляцію приміщень оглядають, виявляючи місця протікань, їх характер 
та інтенсивність. наявність на поверхні слідів механічних ушкоджень- вибоїн, відколювань. тріщ1-1н. 

Особливу увагу звертають на наявність слідів корозії несучої арматури конструкцій підземної 
частини. 

В.7.22 Стан зовнішньої гідроізоляції об'єкта визначають за наявності чи відсутності слідів 

протікань на стінах і підлозі ізольованого підземного приміщення, при цьому визначають: 

а) місця nротімань , характер протікань, їх інтенсивність; 

б) сліди ви1<олюеань і корозії 2рматур1о1 на стінах приміщень. . 
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8 .7.23 Інструментальне обстеження проводять у випадку осадових явищ підземних будівель­
них конструкцій і прилеглого до них фунту. В основному, фіксується ширина І глибина розкриття 

тріщин. 

В.7.24 За наявності точкових і локальних пошкоджень, зон протікань визначають місця роз­

ташування і розміри ділянок з такими пош1<одженнями_ 

В.7.2:5 За наявності суцільних протікань покрівель і rідроі3оляції додатково виконують в11руGк111 

Ізоляційного матеріалу у цих зонах і лабора1орними випробуваннями визначають стан цих покриІ­

тів. 

В.7.26 Лабораторні випробування вирубок покрівельного і гідроізоляційного килима треба 
проводити у відгювідності з вимогами ДСТУ Б В. 2.7-101, ДСТУ Б В.2.7-83, ДСТУ 6 В.2.7-84. 

В.7 .27 За даними обстеження розробляють схему дефектів та схему протікань. 

В.7 .26 Аналіз результатів обстеження покрівель або гідроізоляції здійснюють для встанов­

лення технічного стану покрівлі або гідроізоляції. 

8 .7.29 Визначаючи категорію технічного стану покрівель та гідроізоляції, керуються табли­
цею 8.7.1 

Табnиця В.7.1 -Класифікаційні ознаки технічного стану покрівель та гідроізоляції 

Категорія те><нічного стану 
Дефекти покрівельного або 

Протікання 
гідроізоляційного шару 

"f •• Відсутні, окремі точков і Немає 

"2" Точкові. Окремі локальні Немає 

"З" (для гідроізоляції приміщень Масові лсжальні, обсяг яких Окремі, не більше 20 % площі 
11-111 категорій за вологістю - менше 40 % усієї площі 

задовільний "2") 

"4" Сполучені локальні, обсяг яких Масові 
більше 40 % усієї площі 

8 .8 Конструкції, що зазнають впливу агресивних середовищ 

8 .8.1 Основними факторами, що зумовпюють процеси корозійного руйнування конструкції в 
агресивному середовищі і підлягають обов'язковому визначенню, є: 

а) хімічний та мікробіологічний склад; 

б) вологість та температура; 

в) кількість та хімічний склад пилу; 

г) часто1а небезпечних виливів та тривалість їх контакту з конструкцією; 

д) властивості агресивних рідин тощо. 

В.8 .2 Ступінь агресивності середовища визначають відповідно до вимог ДСТУ-Н Б 8 .2.6-186 
та ДСТУ Б В.2.6 -145. 

В.В.З Температуру на поверхні конструкції вимірюють термощупами. 

В.8.4 Для разових вимірів температури та відносної вологості зовнішнього повітря та по­

вітряного середовища приміщень використовують термометри orropy, аспіраЦійні психрометри, 

метеорологічні термоr.сетри та гігрографи , • 

В.8 .5 Швидкість повітря в приміщенні вимірюється анемометрами. 

В .8 .б Визначення загазованості та запиленості приміщень виконується в: 

а) робочій зotti; 

б) в зоні розташування конструкцій, що обстежуються; 

в) під перекриттям та покриттям; 

r) в зоні аераційних та вентиляційних пристроїв. 
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В.8.7 Для визначення в повітрі концентр<Щії агресивних газ ів (сірчаного ангідриду, сірководню , 

хлору, окислів азоту тощо) використовуtоться універсальні переносні газоаналізатори . 

В.8.8 При дослідженні запиленості повітряного середовища визначають: 

а) вид та концентрацію пилу в повітрі; 

б) його дисперсність та хімічний склад пилу; 
в) інтенсивність пиповілкпалання на будівельних конструкціях . 

В.8.9 Для кількісної оцінки запиленості використовують, головним чином1 аспіраційний (ваговий 
та розрахунковий) га седиментаційний методи . Аспіраційним методом виз11ачають кількість та 

дисперсний скпад завислого в повітрі пилу (мг/мз) за допомогою фільтрів та сепараторів. 

В.8.10 Для проведення хімічного аналізу з кожної зони відбирають по дві проби пилу масою 

100-250 г кожна. Визначають її хімічний та фазовий склади, розчинність (малорозчинна, добре 

розчинна) , рН водних витяжок та гігроскопічність. Особливу увагу приділяють наявності в пилу 

елементів, що є катодами по відношенню до сталі (графіт, магнетит, мідь. свинець). До малороз­

чинного відноситься пил з розчинністю менше 2 гfл ; добре розчинного - більше 2 г/л; рН водних 
витяжок ви:11-1ача~тьсs:~ 3а допомогою у1-1і верс:~ль1-1ого індикаторного п:;аперу та рН-метрІв . 

В.8.11 Проби виливів у виробничих приміщеннях відбираються із зон з постійними ra періодич­

ними діями рідин на конструкції. Маса однієї проби рідини - 500 г; з кожної зони в ідбираються двІ 

паралельні проби . Рекомендується при відборі заміряти її температуру та водневий показник рН 

експрес-методом за допомогою універсального індикаторного паперу. Хімічні аналізи р ідин , взятих 

з поверхонь конструкцій, ви11онують відповідно до в1-1мог ДСТУ-Н 6 8.2.6-186 та ДСТУ 6 В.2 .6-145. 

В.8.12 В окремих випадках проби повітря. пилу або рідини випробовуються на виявлення 

мікроорганізмів, результатом діяпьності яких на поверхні конструкцій можуть бути також корозійні 

процеси. 

В.8 .13 Ступінь впливу корозійних пошкоАжень на технічний стан конструкцій оцінюють через 

натурні обстеження та, за необхідносТі, уточнюють розрахунком з урахуванням виявлених коро­

зійних nошкоджень. 

В.8.14 Негапшний вплив корозійних процесів на несучу здатність конструкцій може відбуватися 

як напряму - через зменшення перерізів , міцності матеріалів. зчеплення окремих елементів тощо , 

так і опосередковано - через перевантаження пов'язаних конструкцій при перерозподіл і наван­

тажень і зусиль з причини зниження жорсткості пошкоджених елементів_ 

В.8.15 Урахування корозійних пошкоджень у розрахунку може здійснюватися через відпо­

відне зниження перерізів конструкцій та їх елементів, зме1-1wення міцності матеріалів, введення 

розрахункових коефщ1єнтів , які враховують зниження несучо1 зда1ност1 та жорсткості конструкцій 

загалом. виключення з роботи аварійних конструкцій (зі збереженням їх ваги) та в інші способи . 

В.8.16 При виявленні ділянок конструкцій з підвищеним корозійним зносом , пов'язаних з 

м ісцевим (зосередженим) впливом агресивних факторів , особливу увагу звертають на наступні 

елементи і вузли консrрукцій: 

а) зовнішні стіни приміщень. розташовані нижче нульової позначки ; 

б) балкони і елементи лоджій ; 

в) ділянки пандусів при в•ізді в підземні та багатоповерхові гаражі; 

г) несучі конструкції перекриттів над проїздами; 

д) оерх11 і час1и11и копон, знаходяться всередині цегляних стін; 

е) низ і бази коnон , розташовані на рівні (низ колон) або нижче (база колон) рівня підлоги, в 

особливості при мокрому прибиранні в приміщенні (гідрозмиві) ; 

ж) ділянки коnон багатоповерхових будівель , що проходять через перекриття , особливо ПРf'І 

мокрому nрибиреннІ пилу в приміщенні : 

з) ділянки плит покриття, розташовані вздовж розжолобків , біля воронок внутрішнього водо­

стоку, зовнішнього скління і торців ліхтарів, торців будівлі ; 
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и) ділянки конструкц1й, які знаходяться у приміщеннях з підвищеною вологістю або в яких 

можливі протікання: 

к) опорнІ вузли кроквяних і підкроквяних ферм, поблизу яких розташовані водоприймальні 

воронки внутрІшнього водостоку 

л) верхні пояси ферм у вузлах приєдt~ання до нюс аераційних ліхтарів, стояків еітробійних 

щитів; 

м) верхні пояси підкроквяних ферм. уздовж яких розташовані єндови покрівель. 

Сталеві конструкції 

В.8.17 Корозійне зношення стзпевих конструкцій встановлюють візуально та інструментапь­

ними замірами ділянок з підвищеними корозійними пошкодженнями. 

В.8.18 Визначення стану адгезії та товщини антикорозійних лакофарбових покриттів виконують 

відповідно до вимог ГОСТ 6992-68, ГОСТ 15140-78. Товщини визначають товщиномірами. 

В.8.19 Пружні та міцнісні властивості прошарку антикорозійних покриттів рулонних гідроізо­

ляційних матеріалів та ущільнювальних проmадок визначають відповідно до вимог ГОСТ 11721-78 
тощо. 

В.8.20 Корозію металу поділяють на загальну, суцільну та місцеву . 

В.8.21 Суцільна корозія поділяється на рівномірну та нерівномірну в залежності від змінювання 

глибини корозійного ураження на всіх ділянках металевої поверхні . 

В.8.22 Місцева корозія має неоднаковиn ступінь руйнування . Найбільш характерними видами 

місцевої корозії є. корозія плямами, виразкова, пітінгова, підповерхнева, між1<ристаліrна та трзнс­

кристалітна. Підnоверхнева корозія розвивається під поверхнею і чзсто ВИІ(ЛИКає спучування та 

розшарування Nеталу. Найбільш небезпечні види місцево)· корозіТ - мІжкристалітна та трано­

кристалітна - виникають при сталості розміцення анодних та катодних ділянок, зумовлених нап­

рямком перем1щення або накопичення дисrокацій в напружено-деформованому металі . 

8 .8.23 Для визначення хімічного складу продуктів корозії відбираються їх проби , інші характе­

ристики корозійних уражень (іх площа, глибина корозійних виразок. величина втрати перерізу, 
швидкість короз:І) заміряють лін1йками , штангенциркулями, мікрометрами. вимірювальними ско­

бами, товщиномірами та іншими інсrрументами з точністю не більше ніж 0.1 мм. Заміри виконують 
піспя видалення з уражених ділянок протикорозійного покриття та шаровоІ іржі. 

Бетонні та залізобетонні конструкції 

8.8.24 З метою ідентифікації продуктів корозії та визначення ступеня корозійного ураження 
залізобетонних конструкцій відбирають проби-зразки ураженої арматури та матеріалів, а також 

продуктів корозіі для лабораторних досл1дів (лужності бетону, водорозчинності компоненті в, 
складу іонів SОФ СІ тощо). 

В.8.25 Значення рН водної витяжки цементного каменю рекомендУється визначап1 за допо­

могою рН-метра. Методи диференціального термічного аналізу на пірометрах та фазового рент­

генівського аналізу на дефектометрах використовують для оцінки речового (мінерального) скпаду 

цементного каменю, ідентифікації продуктів корозії: гіпсу, карбонату кальцію, гідросульфоалю­

мінату кальцію тощо. 

В.8.26 Оптика-мікроскопічні дослідження проводять з метою речової та яКісноІ оцінки струк­

тури цементного бетону відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-290. 

В.8.27 Водорозчинні компоненти визначаються шляхом розчинення 100 гпідготовпеного мате­
ріалу в 800 г дистильованої води з поступовим виз11аченням іонів кальцію. магнію. натрію, калію, 

амонію, хлору, сульфату, нітрату та органічних речовин 

Кам'яні та армокам'яні конструкції 

В.8.28 Корозія конструкції з природних кам'яних матеріалів залежить ВіА їх хімічної стійкості 

до агресивного середовища. 

41 



ДСТУ-Н 6 В. 1 . 2-18 :2016 

В.8.29 Наявність у матеріалі двоокису кремнію підвищує йоrо стійкість до дії кислот, але такі 
конструкції не дос1пь стійЮ до середовища, яке містить лу>11ні розчини . 

8.8.ЗО Наявність у матеріалі кам'яної конструкції лужних окислів надає ім стійкості до дії лугів, 

але ці конструкції недостатньо стійкі до дії кислот. Конструкції з карбонатних порід (вапняків, 

доломітів, мармуру) відносно швидше кородують ніж силікатні матеріали, тому що в атмосферному 

середовищі переважно містяться кислі домішки. 

В.8.31 Для визначення причин руйнування та корозійного стану кам'яних та армокам'яних 

конструкцій відбираІОться проби матеріалів (каменю та розчинно'1' частини), а також продуктів 

корозії для визначення фізико-механічних характеристик та хімічного складу. 

Дерев'яні конструкцїі 

В.8.32 Деревжа характеризується достатньою корозійною стійкістю в слабоагресивних сере· 

довищах. Корозія може мати фізичний характер (як наслідо1< кристалізації солей у поров ій структурі 

деревини) або хімічний характер (при дії кислот або лугів, що утворюються при гідролізі солей). 

Хвойні породи деревини завдяки вмісту в н~х смол мають більшу хімічну стійкість ніж листяні 
породи . 

В.8.33 Дnя підвищення корозійної стійкості деревини її покривають стійкими лакофарбовими 

матеріалами або просочують синтетичним"' смолами, наприклад, фенолформальдеrідними. 
Деревина після такого просочування має підвищену стійкість до дії майже всіх кислот, тобто стає 

довговічним будівельним матеріалом. Хімічні та механічні впnиви на дерев·яні конструкції в 

порівнянні з пошкодженнями грибами та комахами несуттєві. 

8.8.34 Біоnошкодження деревини має місце, коли деревина не оброблювалась антисепти­

ками для розвитку грибів у процесі буАіВ!'іицтеа та експлуатації конструкцій мали місце сприятливі 

умови, а саме: 

а) при будівництві - вологість деревини перевищувала допустимий рівень на 20·25 %; 
б) при експлуатації - температура повітря складала від +З 0С до +75 °С {для різних грибів 

свої оптимальні значення). вологість деревин11 - від 20-25 о/о до 75 %. 

8 .8.35 Загальні ознаки руйнування дерев'яних конструкцій грибами: Jміна кольору, міцності та 
структури, тріщини поздовжні та поперечні, трухлявість. 

В.8.36 Розрізнюють корозійну гниnь (гриби руйнують головним чином лігнін. майже не зачіnа· 

ючи целюлозу. внаслідок чого гниль світліша здорової деревини) . деструктивну п-~иль {у початковій 

стадії деревина набуває жовтуватого або коричнюватого відтінку, в кінцевій стадії має темно­

коричневий колір: гриби руйнують целюлозу, але не зачіпають лігнін) та змішану гниль, за якої 

гриби руйнують. целюлозу та лігнін. 

В.8.37 Серед найбільш розповсюджених грибів, що споживають речовину клітин деревини 

дерев'яних конструкцій, є: домовий гриб "Мерул Іус лакриманс" ("МегuІІus Іacrymans") та його 

різновид - гриб домовий білий "Поріа ваnораріа" ("Poria vapoгaria"), гриб домовий кільчастий 
"Коніфора церебепа" ("Coniphora сегеЬеІІа"), а так.ож шахтний гриб ("Paxillus achoruntius"), гриб 
стовповий ("Leпzites sepiaria''). 

В.8 .38 Причиною руйнування дерев'яних конструкцій можуть бути комахи: домовий жук-кусач, 

домовий жук-точильник. жук довгоносик-трухляк. мурахи крильчасті. деревні оси, терміти та ін . 

Зовнішн і ознаки уражень: на підлозі під ходами накопичення дерев'яного борошна, на деревині 
видно кругл t отвори (вічка) діаметром 1,5 мм п1 біль.ше (G ззлеJІЩості Gід Gиду комах), при про. 

стукуванні лунає глухий звук. 

В.8.39 Ділянки деревини, що пошкоджені комахами та їх личинками, ретельно оrnядаються , 

вирізуються та випилюються. Однак пошкоцження деревини грибами та ~<омахами в будівлІ 

(споруді) бувають переважно суцільними, тобто охоплюють усі дерев· яні конструкції. Боротьба з 

ними за таких умов стає дуже важкою, в зв'язку з чим необхJдно вирішувати питання про повну 

заміну дерев'яних конструкцій . 
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