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9.3.3 Матеріали для доповнення втрат методом "догіпсування" та "витягування" 

9.3.3.1 Повинні використовуватися розчини, склад та фізико-хімічні характеристики яких 

максимально наближені до первісних. 

9.3.3.2 Розчин може бути приготовлений самості йно, враховуючи результати досліджень 

первісного розчину, що був використаний під час спорудження пам'ятки. Можливо додавання 

модифікуючих добавок для надання розчинам заданих характеристик. 

9.3.3.3 Допускається використання розчинів промислового виробництва за умови їх відпо­
відності первісним. 

9.3.4 Матеріали для відновлення втрачених або заміни значно пошкоджених фрагментів 
методом "формування" 

9.3.4.1 Матеріали для виготовлення ліпних виробів повинні відповідати технічним умовам і 

національним стандартам. 

9.3.4.2 Для виконання ліпних робіт рекомендується використовувати такі матеріали: 

- гіпс, каолін, глину, вапно, цемент, пісок, мармуровий та гранітний дрібняк, формопласт, воду 

й інші , на які є ТУ і стандарти. 

9.3.4.3 В ліпних роботах слід використовувати гіпс марок Г-5 - Г-25 тонкого помелу. Він повинен 

бути свіжо обпалений, білий за кольором, без домішок піску і не бути грудкуватим. Початок 

тужавіння повинен відбуватися не раніше ніж через 6 хв з моменту замішування з водою, а кінець -
не пізніше ніж через 30 хв. Склад гіпсового розчину варто підбирати дослідним шляхом. При цьому 

водно-гіпсове відношення для тіста нормальної густини повинно бути О, 7; густого - 0,5; рідкого - 1. 
Це означає, що для отримання гіпсового розчину нормальної густини на 1 л води слід брати 1,5 кг, 
для густого - 2 кг, а для рідкого 1 кг гіпсу. 

9.3.4.4 Для фасадів ліпні вироби рекомендується виготовляти з водотривких матеріалів 

(цементні або гіпсові розчини підвищеної водостійкості) або влаштовувати надійний захист 

ліпнини від водопоглинання гідрофобними матеріалами. 

9.3.4.5 Для підвищення водостійкості та міцності гіпсових виробів рекомендовано: 

- застосовувати гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5); 
- вводити в тісто відповідні добавки (сульфітно-спиртову бражку, водні емульсії синтетичних 

смол - фенолформальдегідних, кремнійорганічних, ПВА тощо); 

- замішувати гіпс 1,5 % розчином сірчанокислого цинку або близьким до насичення розчином 
бури; 

- додавати до гіпсу вапно (до 5 % від його маси); 

- використовувати високоміцні гіпси (естрих-гіпс, ангідритовий цемент). 

9.3.4.6 Для фасадних архітектурних деталей рекомендується використовувати цементні роз­
чини, які в порівнянні з гіпсовими міцніші та довговічніші. Для виготовлення цементних розчинів 

у якості заповнювача слід використовувати дрібний річковий пісок та мармурову крихту. Для 

полегшення цементних архітектурних деталей доцільно використовувати легкий заповнювач. При 

використанні легкого заповнювача, який характеризується підвищеним водопоглинанням , необ­

хідний гідрофобний захист поверхні готового виробу або додавання при замішуванні спеціальних 

гідрофобних добавок. 

9.3.4.7 Для приклеювання легких ліпних деталей рекомендується застосовувати клеї, епоксидні 

композиції, для невеликих деталей - розчинені в органічних розчинниках термопласти або полі­

вінілацетатну дисперсію, модифіковану спиртом. 

9.3.4.8 Для заповнення великих тріщин, а також великих проміжків між з'єднаннями фрагментів 

доцільно проводити склеювання на рідкому гіпсовому розчині з додаванням (20 .. .25) % полімерної 
дисперсії (акрилові полімери тощо). 
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9.3.5 Матеріали для закріплення декору методом "ін'єктування" 

Розчин повинен розроблятися на основі в'яжучих (гіпс, вапно, цемент відповідно до речо­

винного складу декору, що закріплюється}. дрібнозернистих наповнювачів (пісок, білокам'яне 

борошно) та клейових композицій (акрилові тощо). 

9.3.6 Матеріали для захисно-декоративної обробки поверхні 

9.3.6.1 Для декоративної імітації поверхні різних матеріалів рекомендується використовувати 

художні олійні фарби, розведені оліфою чи лаком, або готові композиції промислового вироб­

ництва. 

9.3.6.2 Основні вимоги до матеріалів: 
- атмосферостійкість; 

- біологічна стійкість; 

- водостійкість; 

- довговічність. 

9.3.6.3 Для захисту поверхні декору від зволоження рекомендується використовувати воскові 

та кремнійорганічні (розчини nоліорганосилозанів та nоліорганосилоксанів у органічних резчин­

никах) гідрофобізуючі композиції. 

10 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІ'f ТА РЕСТАВРАЦІ'f ПОВЕРХНІ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМЕНЮ 

10.1 Загальні положення 

10.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси з консервації та реставрації повер­
хонь з натурального каменю: декоративні та конструктивні вироби (консолі, карнизи, колони, 

балконні плити тощо), плити обличкування, скульптуру, плити покриття підлог, сходових маршів. 

10.1.2 При реставрації поверхні натурального каменю залежно від величини і характеру втрат 

рекомендується використовувати два варіанти відновлення поверхні: 

- консервація історичного матеріалу з доповненням втрат спеціальними матеріалами ; 

- часткова заміна пошкоджених елементів сумісними замінниками. 

10.1.3 Перевагу рекомендується надавати консерваційним заходам, заміна можлива тільки у 

разі сильного пошкодження елементів з каменю. У разі, коли поверхня дуже пошкоджена і не може 

бути відновлена за допомогою тільки консервації, як виняток, допускається відновлення поверхні 

загальним шпаклюванням спеціальним розчином. Останній повинен імітувати поверхню муру­

вання за кольором, фактурою та максимально наближатись за фізико-хімічними характеристиками 

до оригіналу. 

10.2 Види робіт та вимоги до їх виконання 

Технологією робіт рекомендується передбачати виконання таких операцій: 

- розчищення зовнішньо'і поверхні від забруднень, плям різного походження, висолів та 

деструктованих шарів; 

-укріплення деструктованої поверхні; 

- реставрація швів; 

- доповнення втрат; 

- склеювання фрагментів; 

- біоцидна обробка; 

- тонування ділянок вставлених фрагментів каменю; 

- захисна обробка поверхні. 

10.2.1 Розчищення поверхонь 

10.2.1.1 Від забруднень, плям різного походження, висолів та деструктованих шарів поверхні 

розчищають такими методами, які можуть комбінуватися між собою: 
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- вручну (насухо та/або з використанням води) із застосуванням спеціальних інструментів 

(щіток, скальпелів, стеків тощо); 

- механічним - застосуванням спеціальних механізмів (водо- , пара- і піскоструминний з 

регульованим тиском матеріалу; дрилі з спеціальними насадками тощо); 

-хімічним. 

10.2.1.2 Вибір варіанту залежить від: 

- виду кам'яного матеріалу; 

- виду забруднень та інших нашарувань, що підлягають видаленню; 

- міцності та ступеня збереженості каменю. 

Вибраний метод не має приводити до руйнування поверхні каменю та зміни його зовнішнього 

вигляду. Підбір методу виконується дослідним шляхом і перевіряється на невеликій (експеримен­

тальній) ділянці. 

10.2.1.3 При ручному очищенні з використанням води рекомендується підігрівання води до 

(50-60) 0С, допустимо застосування рідких поверхнево-активних речовин з подальшим проми­

ванням поверхні значною кількістю чистої води. 

10.2.1.4 Застосування механізмів допустимо тільки тоді, коли поверхня каменю і матеріал у 

швах зберегли свою міцність та щільність. Силу тиску струменя рекомендується встановлювати 

дослідним шляхом. Піскоструминний метод може застосовуватися тільки для обмеженої кількості 

порід каменю (граніт, щільний піщаник). 

10.2.1.5 При очищенні поверхонь із застосуванням води (як вручну, так і механічно) слід 

запобігати надмірному насиченню каменю водою. Це стосується видів каменю з високим ступенем 

водопоглинання (зокрема карбонатні породи, деякі види пісковика, алебастр). 

10.2.1.6 Хімічне очищення повинно починатися з пробної ділянки одним з найбільш безпечних 
реактивів та найменшої його концентрації. Допустимо використання паст на основі хім ічних сполук 

та компресів з чітким дотриманням часу їх експозицій. Основним показником якості розчищення 

є порівняння (до розчищення та після) таких характеристик поверхні , як фактура та оптичні 

характеристики. 

10.2.2 Структурне укріплення деструктованої поверхні 

10.2.2.1 Укріплення деструктованої поверхні рекомендується виконувати після розчищення. 

10.2.2.2 Структурне укріплення може виконуватися такими методами: 
- нагнітання в масу будівельного матеріалу за допомогою шприца або спеціального облад­

нання (за умови дуже рихлої поверхні, наявності тріщин, розшарувань); 

- просочення шляхом нанесення на поверхню каменю зміцнювального складу пульвериза­

тором; 

- просочення з використанням м'яких щіток методом торцювання. 

10.2.2.3 Укріплення проводиться до повного насичення, не допускаючи появи блиску. Надли­
шок розчину рекомендується негайно видаляти, не допускаючи його висихання . 

10.2.2.4 Глибину проникнення розчину рекомендується визначити достатньою для отримання 
міцної структури каменю. 

10.2.2.5 Технологічні перерви між процесами, концентрації укріплюючих розчинів, необхідні 

розчинники або їх композиції слід відпрацьовувати і встановлювати під час експериментальних 

розробок у лабораторії та при закладенні дослідних ділянок на об'єкті . 

10.2.2.6 Перевірка якості укріплення виконується механічною дією на камінь, при цьому не 
допускається осипання зерен та поверхневих відшарувань. 

10.2.3 Доповнення втрат 

10.2.3.1 Доповнення незначних втрат, шпаклювання каверн, сколів виконується на поверхні 

каменю, яка має втрати глибиною до 5 см. 
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10.2.3.2 Для доповнення слід підібрати розчин, максимально наближений до каменю за 
фактурою, кольором та фізико-технічними характеристиками. 

10.2.3.3 Перед доповненням поверхню слід ретельно очистити від продуктів руйнування, 

всіляких забруднень та сторонніх нашарувань. 

10.2.3.4 Доповнення виконується шляхом пошарового нанесення маси для доробок. Товщина 

кожного шару та технологічні перерви між операціями та їх особливості вказуються в технології 

(проекті). 

10.2.3.5 Втрати глибиною більше 5 см, як правило, відновлюються шляхом вставок з анало­
гічного каменю (метод "прямого моделювання"). 

10.2.3.6 При відтворенні допускається доповнення втрачених елементів "формувальним спо­
собом" (вставками, відформованими з розчину) або методом "прямого нарощення" масою для 

доповнень. 

10.2.3.7 При відтворенні втрачених фрагментів обов'язкове виконання таких вимог: 
- максимальне збереження автентичної поверхні при доповненні втрат; 

- доповнені частини повинні відрізнятися від первісних; 

- матеріали, що використовуються для доповнень, повинні бути зворотними. 

10.2.3.8 Роботи з доповнення втрат повинні проводитися постадійно із затвердженням кожної 
стадії в робочій моделі . 

10.2.3.9 При фіксації вставок та доробок не допускається використання корозійно нестійких 
металічних штирів, стяжок та скоб. 

10.2.3.10 Використання внутрішніх штирів (піронів) допускається тільки у випадку конструк-
тивної необхідності (обмеженої площі склеювання при великих розмірах деталі, що монтується). 

10.2.3.11 Не допускається: 
- вирубка гнізд; 

- свердління отворів на лицьовій поверхні для стяжок та скоб. 

10.2.4 Склеювання фрагментів 

Під час склеювання механічно пошкоджених фрагментів виконуються такі операції : 

- підготовка поверхні; 

- приготування клейової композиції; 

- нанесення клею; 

- установка арматури кріплення; 

- монтаж складових елементів; 

- мастиковка місць доповнень. 

10.2.5 Біоцидна обробка 

10.2.5.1 Обробку від біоруйнівників рекомендується проводити, як для їх знищення, так і з 

профілактичною (превентивною) метою. 

10.2.5.2 Заходи боротьби з біоруйнівниками: 
- антисептування - обробка проти лишайників, цвільових грибів та шкідливих бактерій; 

- гербіцидна обробка - знищення чагарникової і трав'янистої рослинності та їх кореневої 

системи. 

10.2.5.3 Антисептування рекомендується виконувати шляхом нанесення розчинну антисеп­
тика на поверхню щіткою або розпиленням. 

10.2.5.4 З метою запобігання надлишковому насиченню мурування водою антисептування 
поверхні рекомендується проводити водно-спиртовими розчинами. 

10.2.6 Тонування (лесування) поверхні 

10.2.6.1 Тонування (лесування) поверхні використовується в крайніх випадках за необхідності 
створення ефекту цілісного сприйняття об'єкта. 
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10.2.6.2 Дані роботи рекомендується виконувати на ділянках, які відрізняються від загального 
кольору - наявність на поверхні плям та доповнень, що вирізняються за тоном. 

10.2.6.3 Основною вимогою при тонуванні є отримання тонкого і рівном ірного шару декора­

тивного покриття без напливів і затікань. Нанесений шар не повинен блищати. 

10.2.7 Захисна обробка поверхні 

10.2.7.1 Всі види розчищення пошкоджують верхній захисний шар каменю, тому після розчи­
щення, доповнень і тонування поверхні варто виконувати обробку гідрофобними сумішами для 

захисту від зволоження та можливого забруднення. 

10.2.7.2 Обробку рекомендується виконувати шляхом нанесення на поверхню спеціальної 
композиції за кілька разів до надання поверхні гідрофобних властивостей (перевіряється експе­

риментальним шляхом), але не допускаючи появи блиску. 

10.2.7.3 Обробку поверхні каменю гідрофобним розчином рекомендується виконувати за сухої 
погоди з температурою не нижче +5 °С. 

10.2.7.4 Захисну обробку варто періодично поновлювати по мірі втрати гідрофобних власти-
востей поверхні (як правило, через 5-10 років). 

10.3 Вимоги до вибору матеріалів 

10.3.1 Матеріали для розчищення 

10.3.1 .1 Матеріали, які рекомендузться застосовувати для розчищення: 

- вода та водні розчини ПАР; 

- водні розчини лугів (від 5 % концентрації); 
- розчини органічних та неорганічних кислот (починати слід з лимонної та щавелевої), аміачні 

сполуки, трилон Б, змивки на основі фториду амонію; 

- готові засоби для промивання поверхні каменю промислового виробництва можуть засто­

совуватися дуже обережно тільки після визначення породи каменю, визначення його фізико­

хімічних характеристик, вивчення характеристик основних реагентів, що входять до складу засобу 

та за умови відсутності шкідливого впливу на фізико-хімічні властивості поверхні. 

10.3.1.2 Підбір композицій для розчищення рекомендується починати з найменш активних 
засобів з переходом, за необхідності, до більш активних. 

10.3.1.3 При використанні кислотних розчинів після розчищення рекомендується багаторазово 
промивати поверхню водою та слабким содовим розчином (1 -2) % до утворення нейтрального 
середовища на оброблюваній поверхні. 

10.3.1.4 Недопустимо застосовувати для розчищення засоби, які можуть зруйнувати камінь: 

- сильні неорганічні кислоти; 

- лужні речовини з рН більше 1 О; 
- абразивне розчищення жорсткими металічними щітками, наждачним папером, корундами; 

- для карбонатних порід каменю (мармуру, вапняку) та для полірованого каменю (граніти, 

габро) недопустима nіскоструменева обробка. 

10.3.2 Матеріали для структурного укріплення поверхні каменю 

10.3.2.1 Для структурного укріплення деструктованої (крихкої) поверхні каменю слід засто-
совувати розчини на основі полімерних матеріалів, які повинні відповідати таким вимогам: 

- покращувати фізико-механічні властивості матеріалу; 

- мати високе проникнення в глибину матеріалу; 

- не змінювати кольору і фактури поверхні, яка укріплюється; 

- не повинні значно знижувати паропроникність каменю; 

- бути атмосфера- та світлостійкими. 

10.3.2.2 Після тверднення композиції фізико-механічні властивості каменю в ущільненому 
зовнішньому шарі повинні бути близькі до оригіналу. 
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1 О.З.2 .З Ефективність просочення залежить від характеристик розчину, капілярно-пористої 

системи матеріалу, властивостей його поверхні та взаємодії полімеру з поверхнею матеріалу, що 

реставрується. 

1 О.З.2.4 Для структурного укріплення рекомендується застосовувати матеріали та їх композиції 

на основі акрилатних, цианакрилатних смол, кремнійорганічних сполук (ефірів ортокремнієвої 

кислоти, зокрема, тетраектоксисилану з різними добавками). 

1 О.З.2.5 Для приготування полімерних композиці й застосовуються органічні розчинники , їх 

суміші або вода в залежності від виду полімеру. 

10.З.2.6 Композицію, яка набухає у воді, застосовувати в елементах та конструкціях в м ісцях з 

підвищеною вологістю не допускається. 

1О.З.2.7 Неорганічні консерванти (наприклад, на основі вапняного молока рекомендується 

застосовувати в композиціях з пластифікаторами, поверхнево-активними речовинами). 

1 О.З.2.8 При виборі матеріалу для структурного укріплення слід враховувати його гідрофобні 

властивості. Недопустимо застосування матеріалів з гідрофобним ефектом для засоленого воло­

гого каменю. 

1 О.З.2.9 Використання полімерної композиції можливе тільки після розроблення технології 

укріплення, виконання в натурі дослідних ділянок з відпрацюванням необхідної концентрації та 

методики закріплення. 

1 О.З.З Матеріали для доповнення втрат 

10.З.З.1 Маси для доповнення втрат можуть бути, як на мінеральному в'яжучому (цемент, 

вапно), так і на синтетичних смолах. 

10.З.З.2 Доробки на породах каменю (мармур, алебастр), а також на полірованих поверхнях 

каменю будь-якої породи повинні виконуватися тільки на основі прозорих синтетичних смол. 

10.З.З .З Штучні маси для доробок повинні мати такі властивості: 

- висока атмосфера-, світло- та кольоростійкість; 

- висока адгезія до каменю; 

- достатня механічна міцність; 

- зворотність доробки. 

10.З.З.4 Штучні маси повинні відповідати таким технологічним вимогам: 

- хімічна нейтральність до породи каменю; 

- відсутність усадки під час тверднення маси; 

- коефіцієнти термічного розширення маси для доробок та каменю повинні бути близькими за 

своїми значеннями; 

- мати певну тиксотропність (не стікати на вертикальних площинах); 

- робоча консистенція маси повинна мати певний термін пидатності до використання; 

- тверднення повинно відбуватися в температурно-вологісних умовах, придатних для ведення 

реставраційних робіт. 

10.З.З.5 Основні характеристики маси, що затверділа, рекомендується брати максимально 

наближеними до відповідних характеристик каменю, що реставрується: стійкість та довговічність, 

механічна міцність , пористість, водопоглинання, колір, текстура, оптичні характеристики. 

10.З.З.6 Перед розробленням рецептури маси для доповнень слід дослідити речовинний 

склад каменю (зокрема, вид в'яжучого, фракційний склад зерен). 

10.З.З.7 Для доповнень допускається використовувати масу, приготовлену самостійно за 

рецептурою, наданою в технології, або масу для доповнень натурального каменю промислового 

виробництва, розроблену для даної породи. 
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10.3.4 Матеріали для склеювання 

10.3.4.1 До клеїв висуваються такі вимоги: висока атмосфера-, світло- та кольоростійкість, 

достатня механічна міцність, відсутність усадки при висиханні. 

10.3.4.2 Недопустимо використання природних органічних матеріал ів (зокрема тваринних 

клеїв, каніфолі, оліфи, казеїну) при їх нестійкості та здатності глибоко проникати в пори і змінювати 

забарвлення каменю. 

10.3.4.3 Для склеювання рекомендується застосовувати клеї холодного тверднення: полімерні 
смоли або їх розчини. 

10.3.4.4 Рекомендується використовувати термореактивні клеї (на основі епоксидних, полі­

ефірних та поліуретанових смол) та термопластичні клеї (на основі полівінілацетату , полібутил­

метакрилату, ефірів акрилової, метакрилової, цианакрилової кислот) 

10.3.4.5 При виборі матеріалів для склеювання рекомендується враховувати, що термореак­

тивні клеї мають високу міцність та термостійкість, а термопластичні - більшу світлостійкість. 

10.3.5 Матеріали для тонування поверхні 

10.3.5.1 Тонування ділянок поверхні рекомендуєтья виконувати розчинами, в'яжучими в яких 
можуть бути клеї, полімерні композиції, рідке калійне скло, а наповнювачами - вапно, цемент і 

атмосфера- та лугостійкі пігменти. 

10.3.5.2 Допускається використання лесирувальних сумішей промислового виробництва, 

призначених для вирівнювання оптичних характеристик каменю. 

10.3.6 Матеріали для захисної обробки поверхні 

10.3.6.1 Для захисту поверхонь від вивітрювання та зволоження слід застосовувати композиції 
на основі кремнійорганічних сполук, ефірів кремнієвої кислоти тощо. 

10.3.6.2 В окремих випадках, наприклад, для поверхонь з алебастру, ганчу, а також для 

виробів, що експлуатуються в умовах інтер'єру, захисна обробка може виконуватися композиціями 

на основі мікрокристалічного (пунічного) воску. 

11 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІ"f МЕТАЛУ 

11.1 Загальні положення 

11.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси з консервації та реставрації мета­
левих поверхонь (окрім археологічних). 

11.1 .2 Способи консервації та технології виконання реставраційних (консерваційних) робіт 

залежать від виду металу, складу сплавів, технічного стану металевої поверхні та особливостей 

проведення попередніх ремонтно-реставраці йних робіт. Для визначення цих параметрів рекомен­

дується виконати лабораторні дослідження. 

11.2 Види робіт та вимоги до їх виконання 
Технологія робіт із консервації та реставрації металу передбачає виконання таких операцій: 

- розчищення металевих поверхонь від різних нашарувань (бруду, пилу, кіптяви , старої фарби, 

продуктів корозії, жирних і воскових плівок); 

- знепилення та промивання розчищеної поверхні; 

- стабілізація поверхні металу; 

- ліквідація дефектів та доповнення втрат; 

- захисно-декоративна обробка. 

11.2.1 Розчищення металевих поверхонь 

11.2.1.1 Розчищення металевих поверхонь виконується із застосуванням таких методів 

(допускається їх комбінування): 

- механічний метод - застосовується для розчищення великих об'ємів металевих поверхонь 

за допомогою механізованого обладнання (пневматичного або електричного); 
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- ручний метод - реалізується з допомогою ручних інструментів і є ефективним при невеликих 

за площею розмірах забруднення металевих поверхонь або після попереднього очищення більш 

грубим методом (механічним); 

- термічна обробка - виконується із врахуванням товщини металу і застосовується при вида­

ленні нашарування лакофарбових матеріалів; 

- хімічний метод - застосовується при видаленні нашарувань та залишків лакофарбових 

матеріалів. 

11 .2.1 .2 Комбінування даних методів, а також використання інгібіторів та перетворювачів іржі 

приводить до підвищення ефективності технології очищення. 

Обраний метод не повинен призводити до руйнування металевої поверхні та зміни її зовн іш­

нього вигляду і форми . Підбір методу виконується дослідним шnяхом і перевіряється на невеликій 

(експериментальній) ділянці. 

Не допускається знімати природну патину з металевих поверхонь (мідь , м ідні сплави, бронза, 

цинк). 

11.2.1.3 При виборі методу розчищення металевої поверхні враховуються: 
- вид нашарувань (фарбові шари, забруднення, продукти корозії); 

- склад металевого сплаву; 

- характер деструктивного корозійного процесу; 

- ступінь збереженості металевих поверхонь; 

- товщина металу; 

- об'єм та термін виконання робіт. 

11.2.2 Умови виконання робіт 
Після повного розчищення металева поверхня знаходиться в активному стані, тому період часу 

перед наступним технологічним етапом повинен бути мінімальним. 

11 .2.3 Знепилення та промивання розчищеної металевої поверхні 

11.2.3.1 Знепилення розчищеної металевої поверхні виконується вручну або з допомогою 
стиснутого повітря. 

11.2.3.2 Промивання розчищеної металевої поверхні від залишків продуктів корозії викону-

ється такими способами: 

- протирання органічними розчинниками; 

- промивання в лужному середовищі (миючі засоби, ПАР); 

- промивання в дистильованій воді. 

11 .2.3.3 Не допускається використовувати речовини, які можуть призвести до руйнування 

природної патини металу або сплаву. 

11 .2.3.4 Промивання - обов'язковий етап після хімічної обробки металевих поверхонь. 

11.2.4 Стабілізація поверхні металу 

11 .2.4.1 І нгібітори та перетворювачі корозії підбирають індивідуально в залежності від виду 

металу або сплаву. 

11 .2.4.2 Після використання спеціальних перетворювачів іржі залишкову непрореаговану 

частину перетворювача обов'язково змити водою. 

11 .2.4.3 Консервацію інгібіторами слід проводити в зазначеному діапазоні температури 
повітря. 

11.2.4.4 Металеві поверхні перед нанесенням інгібітора повинні бути ретельно очищені від 

забруднень (нашарувань), знежирені і висушені. Тривалість процесу адсорбції для створення 

міцного захисного шару залежить від природи інгібітора та виду металу (сплаву). 

11.2.4.5 Слід пам'ятати, що речовини, які уповільнюють корозію для одних металів, можуть 

виявитись стимуляторами корозії для інших. 
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11.2.5 Реставрація дефектів металевої поверхні 

11.2.5.1 Метод реставрації дефектів металевої поверхні обирається після проведення 

експериментальних робіт на дослідних ділянках. 

11.2.5.2 Основні методи, які рекомендуються застосовувати: 
- шпаклювання з подальшою захисно-декоративною обробкою - волосяні тріщини, незначні 

неоднорідності поверхні; 

- карбування та клепання - для елементів з бронзи, як найбільш делікатні методи ліквідації 

дефектів; 

- пайка - для ліквідації великих тріщин; 

- зварювання - для ліквідації дефектів або з'єднання окремих частин, елементів тощо. 

11.2.5.3 Реставрація дефектних ділянок може включати в себе часткову заміну сумісними 
замінниками дуже зіпсованих або втрачених частин, прототипи яких збереглися. 

11.2.5.4 Не рекомендується використовувати такі замінники, які не підходять за зовнішнім 
виглядом до тієї частини металевої деталі, яка залишилася, або має фізичну і хімічну несумісність. 

11.2.5.5 Для робіт з усунення дефектів металевих поверхонь слід використовувати метал 
відповідного складу, а з'єднання виконувати зварюванням або чеканкою. 

11.2.6 Захисно-декоративна обробка 

11.2.6.1 Види захисно-декоративної обробки, які можуть застосовуватися: 
- патинування; 

- оксидування; 

- фосфатування; 

- чорніння; 

- вороніння; 

- лакування; 

- фарбування тощо. 

11.2.6.2 Вид захисно-декоративно покриття рекомендується визначати в кожному випадку 
індивідуально і залежить від : 

- виду металу (сплаву); 

- ступеня збереженості; 

- умов експлуатації металевої поверхні. 

11.3 Вимоги до вибору матеріалів 

11.3.1 Основні вимоги до матеріалів: 
- атмосферостійкість; 

- довговічність; 

- стійкість до дії ультрафіолетового випромінювання; 

- стійкість до механічних пошкоджень; 

- нейтральність до металевої поверхні. 

11.3.2 Матеріали для розчищення металевих поверхонь 

11.3.2.1 Підбір засобів для розчищення металевих поверхонь починається з найбільш без­

печних з подальшим переходом (за необхідності) до більш активних. 

11.3.2.2 Матеріали для розчищення від продуктів корозії обираються в залежності від виду 
корозії, глибини ураження та методу очищення металевої поверхні. Можливі такі методи розчи­

щення поверхні металу від корозії: 

- механізований (шліфувальні машинки тощо). 

- ручний (сталеві щітки, шліфшкурки тощо). 

- термічний (використовують полум'я киснево-ацетиленового пальника, фени тощо). 

- хімічний (використовують для знежирення поверхні металу). 
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11 .3.2.3 Фарбові нашарування на металевій поверхні рекомендовано знімати змивками за 

допомогою тампонів з вати та марлі. 

11.3.3 Матеріали для промивання та стабілізації металевих поверхонь 

11 .3.3.1 В якості засобів для промивання використовують воду, миючі засоби, поверхнево­

активні речовини, органічні розчинники. 

11 .3.З.2 І нгібітори (які стабілізують металеву поверхню) можуть входити до складу грунтовок, 

шпаклівок та захисних покриттів для металевих поверхонь. 

11 .3.4 Декоративно-захисні матеріали 

11.3.4.1 Матеріали для (рунтування та шпаклювання металевих поверхонь повинні бути на 

безводній основі для чорних металів та на водні й основі, якщо це не викликає корозії металів і 

сплавів. 

11.3.4.2 При реставрації металевих поверхонь для їх фарбування варто використовувати 
органорозчинні фарби та емалі. 

12 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ РЕСТАВРАЦІ'f ШТУКАТУРНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ НА ФАСДДДХ 
ТА В ІНТЕР'ЄРАХ 

12.1 Загальні положення 

12.1.1 Штукатурка, як монолітне покриття конструкцій, призначається для створення рівних. 

гладких, фактурних або спеціально оброблених рельєфних поверхонь; захисту конструкцій від 

атмосферних опадів, вогню, поліпшення теплотехнічних, звукоізоляційних та інших властивостей, 

створення необхідних санітарно-гігієнічних і естетичних умов як в інтер'єрах, так і на фасадах 

будівель. Штукатурку наносять на кам'яні, дерев'яні, цегляні, глинобитні та інші поверхні. 

Для приготування штукатурних розчинів можна керуватись положеннями ДСТУ Б В.2.7-23 . 

12.1 .2 Залежно від ступеня збереження пам'ятки може виконуватися: 

- консервація автентичної субстанції та історичних елементів; 

- реставрація первісних форм і оздоблень; 

- відтворення втраченого. 

12.1.3 При реставрації фасаду потрібно консервувати історичний матеріал; допускається 

часткова заміна пошкоджених частин фасаду, коли існують їх прототипи. Якщо первісний розчин 

має достатню міцність та щільність, рекомендується зберігати автентичну штукатурку на пам'ятці . 

12.1.4 Ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрі полягають у консервації деталей інтер'єру 

т~ його оздоблення, а також у частковій заміні близькими за властивостями матеріалами тих 

особливо пошкоджених або відсутніх елементів, прототипи яких збереглися. 

12.1.5 Опоряджувальні роботи рекомендується виконувати тільки після закінчення відповідних 

етапів загальнобудівельних реставраційних робіт з усуненням конструктивних недоліків, ремонту 

покрівлі , реставрації кладки, нормалізації вологісного стану стін, влаштування підоснов під чисті 

підлоги, облаштування відповідних комунікацій тощо. 

12.2 Види робіт та вимоги до їх виконання 

Технологія робіт передбачає виконання таких операцій: 

- розчищення поверхонь від ремонтних, деструктованих шарів, пізніх фарбових нашарувань, 

бруду; 

- укріплення, антисептичну, антисольову, антикорозійну обробку поверхонь (за необхідності); 

- реставрацію штукатурного опорядження; 

- реставрацію штукатурного декору; 

- гідроізоляційний захист виступаючих елементів фасадів; 

- кінцеве оздоблення оштукатурених поверхонь фасадів; 

- кінцеве оздоблення оштукатурених поверхонь в і нтер'єрі; 

- реставрація оздоблення в техніці "штучного мармуру" (за наявності). 
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12.2.1 Умови проведення робіт 

12.2.1.1 Фарбувальні роботи рекомендується виконувати за температури не нижче +5 °С та 
не вище +25 °С. Для забезпечення вищезазначених умов в холодну пору року допускається 

виконання опоряджувальних робіт на фасадах із встановленням тепляків. 

12.2.1.2 За низької зовнішньої температури в приміщеннях протягом двох діб до початку 
опоряджувальних робіт повинна підтримуватися цілодобово температура повітря не нижче +1 О 0С 
за відносної вологості 70 %. 

12.2.1.3 Після завершення опоряджувальних робіт у приміщеннях повинна підтримуватися 

цілодобово температура +10 °С не менше ніж 12 діб, а після завершення шпалерних робіт -
постійно. 

12.2.1.4 Взимку внутрішні опоряджувальні роботи на пам'ятках рекомендується виконувати за 
наявності постійно діючих систем опалення і вентиляції. Температура в приміщеннях повинна 

бути однаковою. Для сушіння окремих опоряджувальних ділянок поверхонь дозволяється додат­

ково використовувати системи тимчасового обігрівання переважно калориферного типу, а також 

системи вентиляції. 

12.2.1.5 Рекомендується передбачити захист окремих деталей оздоблення фасадів та 

інтер'єрів, які можуть бути пошкоджені під час проведення реставраційних робіт. 

12.2.2 Розчищення поверхонь 
Перед початком робіт виконується фотофіксація та відмічаються місця на графічній схемі 

проекту і на пам'ятці, де зберігається автентичний штукатурний шар, ліпнина або розпис. Ці місця 

можуть бути законсервовані і збережені у вигляді зондажу. 

12.2.2.1 Видаленню підлягає тріщинувата деструктована маса штукатурки, що втратила 

адгезію до мурування, яка не має історичної цінності. Штукатурку, яка за своєю субстанцією або 

способом виконання є унікальною або має характерні риси, що ілюструють певні історичні етапи 

життя пам'ятки, рекомендується максимально зберігати. 

12.2.2.2 При значних пошкодженнях штукатурного декору рекомендується його збереження 
або відновлення. Нові елементи виконуються зі збереженням первісної пластики. 

12.2.2.3 Способи та методи, які можуть застосовуватися для розчищення: 
- розчищення вручну за допомогою шпателів, стеків, щетинних, металевих щіток; 

- гідроструминний та піскоструминний (з регульованим тиском) допускається застосовувати 

тільки до матеріалів з високою міцністю (бетон, пісковик, граніт); 

- водяною парою (тиском до 1,5 атм); 
- вихоро-променеве тонке розчищення (з регульованою силою тиску) із застосуванням спе-

ціальних гранулятів; 

- хімічний метод розчищення - застосування спеціальних хімічних змивок; 

- метод теплової обробки спеціальними фенами (крім гіпсових поверхонь). 

12.2.2.4 Вибір способу та методу розчищення залежить від складу та стану матеріалу, який 

реставрується; підбирається експериментальним шляхом на найменш відпов ідальних ділянках 

пам'ятки. 

12.2.2.5 Не допускається змінювати текстуру та знімати патину на історичних деталях, вико­
ристовуючи піскоструминну обробку або інші абразивні методи. 

12.2.2.6 Для розчищення поверхонь від пізніх нашарувань (фарби, бруду, плісняви тощо.) 

абразивні методи допускаються використовувати виключно за умови, коли "немеханічні" методи 

розчищення виявились неефективними. 

12.2.2.7 Для поверхонь з невисокою твердістю (гіпс, вапняна штукатурка, цегла, різновиди 

вапняку) рекомендується застосовувати хімічний метод очищення або комбінований метод -

вручну спеціальними інструментами та дорозчищення хімічними змивками. 

40 



ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 

12.2.2.8 Для полірованих поверхонь застосовувати "делікатні" способи розчищення - в разі 

забруднення максимально нейтральні миючі засоби, без абразивних матеріалів. 

12.2.2.9 Не допускається застосовувати розчини кислот для очищення мармуру та вапняку. 

12.2.3 Інші підготовчі роботи 

12.2.3.1 За наявності на поверхні біоуражень рекомендується виконувати антисептичну 

обробку кладки та штукатурки, які зберігаються. 

12.2.3.2 У місцях з висолюваннями на поверхні кладки рекомендується виконувати анти­
сельову блокаду. 

12.2.3.З Поверхню старих металевих деталей, які залишаються в муруванні, та нових, які 

застосовуються для підсилення, рекомендується обробляти антикорозійними композиціями. 

12.2.3.4 Деревину, яка залишається в масиві конструкції, рекомендується закріпити методом 

просочення та антисептувати. 

12.2.3.5 У випадку слабкої основи рекомендується закріпити поверхню штукатурки методом 
просочення закріплюючою грунтовкою. Закріплення виконувати за допомогою щіток до насичення 

поверхні без перерви на висихання. Після закріплення на поверхні не повинно бути щільної плівки. 

12.2.4 Реставрація штукатурного опорядження 

12.2.4.1 Перед реставрацією штукатурки в першу чергу рекомендується укріпити автентичні 
штукатурні шари і декор шляхом ін'єктування або бортового укріплення фрагментів. 

12.2.4.2 У процесі реставрації автентичного штукатурного шару рекомендується зберігати 
існуючий первісний рельєф поверхні. 

12.2 .4.З Застосовувати щільні цементні розчини на пам'ятках, для спорудження яких цемент не 

використовувався, не допускається. 

12.2.4.4 Облицювання цоколю щільними кам'яними породами або нанесення щільного деко­
ративного тиньку дозволяється тільки за умови влаштування надійних систем, які забезпечують 

паропроникність товщі мурування і не допускають зволоження стін (гідроізоляція, водовідведення 

тощо). Вологість кладки не повинна перевищувати 6 %. 

12.2.4.5 В залежності від виду первісного опорядження та опорядження, передбаченого 

проектом, можуть виконуватися різні види штукатурних робіт: 

- затирання по цегляній або кам'яній поверхні, що є особливим видом опоряджувальних 

робіт, - "під рукавицю". Перед нанесенням розчину поверхню цегляного мурування треба ретельно 

змочити водою, щоб не було інтенсивного відсмоктування вологи цегляним муруванням з розчину. 

Розчин наносять вручну шаром завтовшки не більше 5 мм; 
- поліпшена штукатурка, яку спочатку наносять шаром набризку завтовшки не більше 9 мм по 

дерев'яних та до 5 мм - по кам'яних, цегляних та бетонних поверхнях; потім наносять один або 

кілька шарів грунту завтовшки до 7 мм при вапняних і вапняно-гіпсових розчинах та покривний шар 
до 2 мм з перевіркою поверхні правилом, без провішування поверхонь. Покривний шар завтовшки 
до 2 мм затирають дерев'яними або повстяними терками та загладжують гумовими або сталевими 
гладилками; 

- високоякісна штукатурка, яка виконується під спеціальні високоякісні опорядження і пофар­

бування будівель презентабельного характеру, по гіпсових або алебастрових маяках, заздалегідь 

встановлених на поверхні стін за допомогою виска, косинця та рейки. При штукатуренні поверхонь 

маяки вирубують, а гнізда штукатурять врівень. Високоякісна штукатурка виконується з шару 

набризку, одного або кількох шарів фунту та накривки з провішуванням поверхонь. Середня 

загальна товщина штукатурки та накривки не повинна перевищувати 20 мм; 
- армована штукатурка наноситься по металевій чи синтетичній сітці , тваринній шерсті чи 

природних волокнах або містить армуючі добавки в масі штукатурного розчину. Застосовується для 

кам'яних та дерев'яних поверхонь, а також для архітектурних деталей (колон, карнизів , тяг тощо), 

де потрібна підвищена міцність і велика товщина накиду; 
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- теразитова або кам'яна штукатурка, яка є шаром штучного кам'яноподібного матеріалу, 

застосовується для створення спеціально оброблених поверхонь, які імітують кам'яну поверхню, 

забезпечує повну або часткову негорючість конструкцій , захищає від шкідливого атмосферного 

впливу, покращує теплотехнічні та звукоізоляційні властивості; 

- спеціальна штукатурка, яка виконується під різні види монументального живопису, мозаїки та 

інші унікальні види робіт. Така штукатурка може мати декоративне призначення, яке досягається 

шляхом утворення спеціальної фактури поверхні методом підбору складу розчину по матеріалу та 

кольору, способу його нанесення та остаточної обробки шару різними інструментами; до таких 

штукатурок належить брусковий та прасковий штучні мармури; 

- сануюча штукатурка - спеціальна штукатурка для забезпечення підвищеного парообміну та 

знесолення мурувань стіни. Застосовується на зволожених поверхнях кладки; 

- гіпсове (безпіщане) покриття - завершальне оздоблювальне покриття оштукатурених по-

верхонь в інтер'єрі будівель. 

12.2.4.6 Послідовність виконання операцій при штукатурних роботах: 
- розчищення поверхні від пізніх нашарувань 

- очищення і знеnилення: 

- розшивання і заповнення тріщин і раковин на поверхнях штукатурки, яка збері гається ; 

- укріплення поверхні; 

- доповнення штукатурного шару; 

- шпаклювання нерівностей на поверхні; 

- суцільне шпаклювання поверхні; 

- шліфування шпакльованих місць. 

12.2.5 Реставрація архітектурного декору - тяг, карнизів , колон 

12.2.5.1 Штукатурні тяги (карнизи) реставруються залежно від ступеня їх пошкодження. 

Невеликі тріщини обережно, щоб не зруйнувати профіль тяги, розрізають, змочують водою і 

підмазують розчином, який за характеристиками максимально близький до автентичного мате­

ріалу. Після цього місце підмазування потрібно акуратно затерти спеціальними терками. 

12.2.5.2 При значному руйнуванні тяг і їх розривах потрібно перевірити міцність ділянок, що 

залишилися. На невеликих ділянках довжиною (1."1,5) м тяги відтворюють напівтерками , терками, 

лінійками тощо. При цьому рекомендується стежити за тим, щоб профіль тяги на пошкоджених 

місцях точно відповідав профілю всієї тяги. 

12.2.5.З При пошкодженні ділянок тяги довжиною більше 1,5 м їх потрібно витягувати шаблоном 
заново. 

12.2.5.4 Технологія виготовлення профільованих елементів штукатурного декору, витягуван-
ня карнизів і тяг ділиться на три категорії: 

- проста або звичайна за нескладними шаблонами; 

- чиста за складними шаблонами; 

- особливо чиста, яка накривається ущільненим накриттям. 

12.2.5.5 У процесі штукатурення кесонів належить слідкувати за тим, щоб днища кесонів були 
точно вирівняні по маяках, після цього за навішаними правилами на балках витягають тяги і 

розробляють кути. Бічні сторони кесонів повинні бути на одному рівні з верхніми витягнутими 

бічними кроквами. 

12.2.5.6 Штукатурення круглих колон виконують правилами по гіпсових або алебастрових 
маяках, які оточують колону. 

12.2.6 Гідроізоляційний захист виступних елементів фасадів 
Для ізоляції підвіконних частин, верхніх горизонтальних площин балюстради, аттиків, ліпного 

та архітектурного декору, що виступають з площини фасаду і слугують найбільш вразливими 

місцями дії атмосферної вологи та скупчення снігу і льоду, рекомендується виконати гідроізоля-
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ційний захист (гідрофобна обробка, полімерцементна обмазка чи інші види захисту від зволо­

ження). Гідроізоляційний захист слід виконати перед фарбувальними роботами до встановлення 

відливів. 

12.2.7 Фарбування поштукатурених площин фасадів 

12.2.7.1 Пофарбування повинно виконувати не тільки декоративну, але й захисну функцію як 

останній етап всього комплексу опоряджувальних робіт. 

12.2.7.2 Вимоги до поверхні, яка підлягає пофарбуванню: 
- поверхня повинна бути міцною, очищеною від пилу і бруду; 

- фарбування слід здійснювати не раніше ніж через 14 діб після нанесення штукатурних та 

шпаклювальних шарів (до встановлення нейтрального середовища поверхні); 

- вологість п ідготовлених оштукатурених і бетонних поверхонь повинна становити не більше 

4 %. 

12.2.7.3 Технологія фарбування включає наступні операції: 
- г'рунтування поверхні; кожна фунтовка повинна відповідати визначеній груп і фарбувальних 

складових; . матеріал наносити щітками, ретельно втираючи в поверхню до насичення, але без 

утворення плівки , 

- оптичне вирівнювання (виконують за необхідності); рішення щодо виконання оптичного 

вирівнювання приймають після обробки дослідних ділянок грунтовкою з наповнювачем; 

- фарбування фарбою в два шари; технологічна перерва між пофарбуваннями (6 - 12) год 
за температури 20 °С і відносній вологості повітря 65 %. За нижчої температури час висихання 
збільшується . Виконується вручну валиком, щіткою або за допомогою спеціальних пристосувань 

(фарбопульт). 

12.2.8 Фарбування оштукатурених поверхонь в інтер'єрі 

12.2.8.1 Роботи з фарбування виконуються з метою повного відтворення декоративного 

вигляду первісної поверхні, перевага надається первинним матеріалам. Допускається викорис­

тання сучасних матеріалів (на основі полімерних водорозчинних смол або з обмеженим вмістом 

розчинників) та вдосконалених технологій за умови їх сумісності з оригіналом та основою, яка 

фарбується, за фізико-хімічними властивостями, кольором і текстурою матеріалів. 

12.2.8.2 Підготовлені внутрішні поверхні слід фарбувати, дотримуючись таких вимог: 

- температура повітря всередині приміщень повинна бути не нижче +1 О 0С; 

- відносна вологість повітря - не більше 60 %; 
- вологість підготовлених оштукатурених і бетонних поверхонь повинна становити не більше 

4%. 

12.2.8.3 Послідовність виконання операцій із підготовки поверхонь до фарбування або 

обклеювання шпалерами: 

- очищення поверхні; 

- розшивання і заповнення тріщин і раковин; 

- очищення і знепилення; 

- часткове підмазування нерівностей на поверхні; 

- шліфування підмазаних місць; 

- грунтування поверхні. 

12.2.8.4 Підмазування нерівностей та їх шліфування рекомендується виконувати при підго­
товці поверхонь до поліпшеного та високоякісного фарбування. 

12.2.8.5 Малярні роботи в залежності від числа технологічних операцій поділяються на три 

види: 

- просте фарбування - опорядження поверхонь, підсобних складських та інших допоміжних і 

тимчасових споруд пам'ятки; 
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- поліпшене фарбування - опорядження приміщень, які в процесі експлуатації використо­

вуються для перебування людей; 

- високоякісне фарбування - опорядження основних приміщень пам'яток, унікальних споруд, а 

також у випадках, коли на це є спеціальні вказівки в проекті. 

12.2.9 Реставрація поверхонь, облицьованих штучним мармуром 

12.2.9.1 Штучний мармур ("брусковий" та "прасований") рекомендується застосовувати для 
оздоблення інтер'єрів : стін, колон, пілястр та архітектурних деталей. 

12.2.9.2 Реставрація штучного мармуру полягає в розчищенні хімічними методами. 

12.2.9.3 Втрати "прасованого" штучного мармуру відновлюються за таких обставин: 
- при незначних втратах відновлюються тільки місця втрат, а вся прилегла площа полірується; 

- при значних ушкодженнях використовують новий "прасований" мармур по всій ушкодженій 

поверхні ; 

- при втраті блиску поверхня полірується воскуванням. 

12.2.9.4 Технологічні операції, які виконуються при відновленні "прасованого" мармуру: 
- нанесення грунту під "прасований" мармур вапняна-піщаним розчином; 

- нанесення накривочних шарів (склад - вапно з мармуровим піском) товщиною до 12 мм; 
- нанесення третього шару товщиною до (1 - 1,5) мм з додаванням колірного пігменту; 

- поверхні 2-го та З-го шарів ретельно затирають та вигладжують; 

- поверхню покривають емульсією товщиною (0,25- 0,5) мм з наданням певного малюнка; 
- оброблення поверхні гарячими прасками з температурою нагрівання (від 1 ОО до 220) 0С; 
- полірування поверхні восковою пастою. 

12.2.9.5 Втрати "брускового" штучного мармуру відновлюються за таких обставин: 
- при незначних ушкодженнях розчищається та відновлюється тільки верхній шар гіпсовою 

масою, близькою за складом до первинної, потім пошкоджені місця шліфують; 

- при значних глибоких ушкодженнях поверхню зрубують в межах карти і виконують послідовно 

всі процеси обробки поверхні під "брусковий" мармур. 

12.2.9.6 При відновленні "брускового" мармуру його виготовляють із високоякісного гіпсу (Г 10) 
переважно світло-білого кольору. Колір фону і прожилок утворюється від різних фарбників -
пігментів, які додаються до гіпсу в визначеному процентному співвідношенні. "Брусковий" мармур 

може бути виконаний із портландцементу або його суміші з вапном. Такий мармур має більшу 

міцність, водостійкість і властивість довше зберігати поліровку. 

12.2.9.7 Для відновлення "брускового" мармуру може застосовуватися різна техніка виго­
товлення розчину: 

- насипна - для складних малюнків мармуру при щитовому або лопаточному нанесенні; 

- роздільна - з роздільним затворянням суміші різного кольору (для лопаточного, щитового -
накладного способів нанесення), а також для спрощено-технологічного способу; 

- звичайна штукатурна - для однотонового і дрібнобрекчієвого оздоблення. 

12.2.9.8 Допустимі способи нанесення розчину: 
- щитовий; 

- лопаточний; 

- спрощено-технологічний; 

- по шаблонах для визначеного малюнка; 

- прорізний для складної інкрустації; 

- штукатурний для однотонових и брекчієвих поверхонь. 
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12.3 Вимоги до вибору матеріалів для опорядження 

12.3.1 Матеріали для реставрації штукатурки 

12.3.1.1 Матеріали, які використовуються для реставрації штукатурки, повинні бути сумісними з 

автентичними будівельними матеріалами пам'ятки. Реставраційна штукатурка повинна відповідати 

автентичній за міцністю, кольором, фактурою, природою в'яжучого і наповнювача, технологією 

приготування і нанесення, пористістю та коефіцієнтом розширення. 

12.3.1.2 Основні види штукатурних розчинів, які можуть застосовуватися при реставрації: 

- вапняний; 

- вапняна-гіпсовий; 

- вапняна-цементний; 

- цементний; 

- спеціальні декоративні розчини (кам'яна, теразитові штукатурки); 

- гіпсовий . 

12.3.1.3 В інтер'єрах рекомендується застосовувати переважно гіпсові , гіпсово-вапняні, вап­

няні розчини, на фасадах - вапняні, вапняно~цементні. Розчини з високим вмістом цементу реко­

мендується застосовувати за наявності на будівлях, які реставруються, первісного штукатурного 

оздоблення на цементній основі. 

12.3.1 .4 Вапняно-гіпсові розчини застосовують при штукатуренні як кам'яних, так і дерев'яних 

внутрішніх поверхонь пам'яток архітектури. Дерев'яні поверхні в цьому випадку штукатурять по 

дранці. 

12.3.1.5 Для виконання тонкошарових штукатурок та завершального оздоблювального шару 
рекомендується використання готових сумішей вапняна-піщаного, вапняно-цементно-пі щаного 

складу, які близькі до міцності автентичної штукатурки та кладки. 

12.3.1.6 Застосовуються готові пасти і сухі суміші на основі гіпсу заводського виробництва за 

умови , якщо вологість мурування та штукатурки перебуває в межах норми (нижче 8 %). 

12.3.2 Матеріали для пофарбування 

12.3.2.1 До фарбувального покриття фасадів пам'ятки ставляться такі основні вимоги: 

- паропроникність; 

- атмосферостійкість (стійкість до впливу сонячної радіації, агресивної дії атмосферних чин-

ників, промислових викидів, вивітрювання, перепаду температур тощо); 

- адгезія до основи; 

- мати декоративний вигляд відновлюваного історичного характеру будівлі ; 

- колір пофарбування повинен відповідати первісному кольору будівлі. 

12.3.2.2 Для пофарбування фасадів та інтер'єрів можуть застосовуватися водні та неводні 

фарбувальні суміші. 

У водних сумішах в'яжучий матеріал потрібно розводити на воді (вапно, цемент, рідке скло, 

силікати, силіконові смоли). 

У неводних фарбувальних сумішах в'яжучими матеріалами є оліфи або смоли, які входять до 

складу лаків або фарб. 

12.3.2.3 Фарби на мінеральному в'яжучому (вапно, калієве силікатне скло) в найбільшій мірі 

відтворюють первісний вигляд історичної пам'ятки. Рекомендуються для фарбування поверхні стін 

з підвищеною вологістю мурування та штукатурки для пористих поверхонь (вапняної, гіпсової) та 

для фасадів будівель, що мають живопис в інтер'єрі. 

При використанні вапняних фарб, за необхідності, рекомендується проводити додаткову 

захисну обробку поверхні гідрофобізуючими розчинами. 

12.3.2.4 Фарби на акриловому в'яжучому на водній основі мають менший коефіцієнт паро­

проникності і рекомендуються для фарбування поверхонь з вологістю кладки стін , яка не пере­

вищує 4 %. 
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12.3.2.5 Неводні фарбові суміші мають малий ступінь паропроникносп 1 використовуються 

тільки на сухих (не більше 4 %) та щільних поверхнях (цементна штукатурка , бетон). 

12.3.2.6 Для влаштування лакофарбових покриттів використовують системи, які , як правило, 

включають: г'рунтовки (скріплення покриття з поверхнею), шпаклівки і підмазочні пасти (вирівню­

вання поверхні , що підлягає фарбуванню), фарби (надання поверхні декоративних, захисних і 

технічних властивостей). Кожна r'рунтовка повинна відповідати визначеній групі фарбувальних 

систем. 

12.3.3 Матеріали для виготовлення штучного мармуру 

12.3.3.1 Гіпс високоякісний - формувальний, медичний, високоміцний (не нижче Г 1 О) пере­
важно білого кольору. 

12.3.3.2 Добавки, що сповільнюють тужавлення розчинової суміші та підвищують міцність 
розчину. 

12.3.3.3 Пігменти - луго-, атмосферо-, світло-стійкі, мінеральні. Сухі пігменти вводяться у 

кількості не більше ніж 20 % від маси гіпсу. 

12.3.3.4 Віск- натуральний, світлий, використовується для поліровки поверхні мармуру. 

12.3.3.5 Розчинники для воску - очищений бензин або безбарвний скипидар. 

12.3.3.6 Шліфувальні і полірувальні абразивні матеріали і інструменти. 

12.3.3.7 Для виготовлення пресованого мармуру додатково використовують водну дисперсію, 

вапняне тісто, господарче мило, тальк та луго-, атмосфера-, світлостійкий пігмент. 

13 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

13.1 До самостійної роботи на пам'ятках рекомендується допускати робітників не молодше 
18 років, що мають стаж роботи не менше року, тарифний розряд не нижче третього та пройшли 

інструктаж з техніки безпеки. 

13.2 Для виконання реставраційних робіт, що пов'язані з застосуванням лакофарбових і бітум­
них матеріалів, мастик, хімреактивів, робітникам рекомендовано видавати спецодяг, спецвзуття 

по сезону, спецрукавиці та індивідуальні засоби захисту (окуляри, респіратори). Тих, що працюють 

безпосередньо на фасадах та покрівлі, забезпечити поясами безпеки, які випробувані на наван­

таження 300 кг протягом 6 хв та капроновими мотузками довжиною 10 м. 

13.3 Перед початком роботи керівникам робіт рекомендується переконатися в надійності 

риштувань, тимчасових огорож, перевірити справність інструменту, робочих ходових містків , якщо 

вони встановлені на висоті . 

13.4 Складувати на покритті або на даху різні штучні матеріали та інструмент рекомендується 

за умови вжиття відповідних заходів проти їх падіння або здування вітром - тільки на спеціальних 

піддонах, де вони надійно закріплені. Після закінчення зміни, а також на час перерви у роботі всі 

залишки матеріалів і робочого інвентарю слід забрати з покриття або надійно закріпити. 

Скидати з поверхів, покриття і даху матеріали, інструмент або інші предмети не допускається. 

Зону можливого падіння матеріалів та інструменту потрібно обгородити. Після закінчення робочої 

зміни матеріали та інструмент рекомендується прибирати або надійно закріпити. Допускається 

спускати непотрібні предмети або сміття по спеціально влаштованих жолобах, трубах або інших 

пристроях. 

13.5 На весь період виконання робіт потрібно виділяти ділянки, навколо яких повинні бути 

встановлені межі небезпечної зони, сигнальні огорожі, знаки безпеки і зроблені відповідні написи. 

13.6 Лебідки, які служать для піднімання та опускання колисок, слід обладнувати подвійними 

гальмівними пристроями з безпечними рукоятками. Лебідки, що встановлюються на землі , потрібно 

завантажити баластом. Баласт слід закріплювати на рамі лебідки. Рух окремих канатів при підйомі 

46 



ДСТУ-Н Б 8 .3.2-4:2016 

і спусканні підйомних колисок повинен бути вільним; тертя канатів з виступними конструкціями і 

між собою не допускається. 

13.7 Не допускається піднімати і опускати людей на колисках та інших допоміжних пристроях. 

13.8 До початку робіт із влаштування основ під фундаменти рекомендується перевірити 

стійкість та міцність закладених ухилів та кріплення стін траншей та котлованів, щоб упередити 

обрушення та зсуви. Для переміщення робітників рекомендується встановити ходи з поручнями, а 

у вузьких місцях - приставні драбини. 

13.9 При виконанні робіт з мурування слід використовувати риштування і помости, які повинні 

бути міцними і стійкими. Стояки трубчастих риштувань потрібно встановлювати на підкладки з 

дощок товщиною 50мм, які укладають на сплановану поверхню і прикріплюють до стіни гачками за 

анкери, які закладають у стіну під час мурування. Жорсткість та незмінність риштувань у плані 

потрібно забезпечувати установкою діагональних зв'язків. Трубчасте риштування повинно бути 

забезпечено заземленням та захистом від удару блискавки. 

13.10 При муруванні стін із внутрішніх риштувань по периметру споруди обов'язково потрібно 
встановити зовнішні захисні козирки з суцільного настилу шириною 1,5 м по кронштейнах з ухилом 
від стінки вверх під кутом 20°. Перший ряд козирків закріплюють на період до закінчення мурування 
стіни висотою (6-7) м від землі, а другий і наступні переставляють через кожних (6-7) м по ходу 
мурування. Козирки розраховують на зосереджене навантаження 1600 Н, яке прикладене посе­

редині прогону з урахуванням динамічного коефіцієнта. Над входами в споруду пам'ятки слід 

влаштовувати навіс розміром у плані 2 м х 2 м. 

13.11 Кожний ярус стіни слід мурувати так, щоб після влаштування риштування або між­

поверхового перекриття він був вище рівня робочого місця муляра на два-три ряди мурування. 

Робочий настил риштування слід обгороджувати інвентарними r'ратчастими щитами, а саме риш­

тування - поручнями висотою не менше 1 м, яке складається з самого поручня, проміжної та 
бортової дощок висотою не менше 150 мм. Проміжок між стіною та робочим настилом риштування 
повинен бути не більшим 50 мм. Настил риштування слід регулярно очищати від сміття , а взимку 

від снігу, ожеледі та посипати піском. 

13.12 До початку мурування на нижчому поверсі повинні бути встановлені сходи та площадки, 

балкони з привареною огорожею. Всі отвори в стінах, розташованих на рі вні настилу або не вище 

60 см від його поверхні, слід закривати щитами огорожі. 

13.13 Ділянки, на яких проводять роботи, рекомендується огороджувати з відповідними попе­

реджувальними написами. Під час розбирання кам'яних конструкцій рекомендується поливати 

водою мурування та щебінь з метою зниження пилоутворення. 

13.14 При складанні стін з дерев'яних конструкцій риштування рекомендується влаштовувати 
через кожних 1,2 м по висоті. Укладання верхньої обв'язки та балок перекриття допускається тоді , 

коли стояки або рами каркаса закріплені підкосами у двох взаємно перпендикулярних напрямках. 

До початку монтажу каркаса наступного поверху рекомендується закріпити розкосами жорсткості 

всі стояки попереднього поверху. 

13.15 Дерев'яні балки міжповерхових та горищного перекриттів, елементи стель та накат 
потрібно укладати з риштувань. Для монтажу перегородок, будівельних конструкцій та інших 

частин будівлі пам'ятки з перекриттями по балках потрібно влаштовувати настил шириною не 

менше 0,7 м із закріпленням щитів на опорах. Ходіння робітників та розміщення матеріалів на 

підшивці, прибитій знизу до балок, або по накатах, що укладені на череп'яні бруски, забороняється. 

13.16 Приступати до влаштування покрівлі допускається тільки після перевірки надійності 
несучих і огороджувальних конструкцій даху. Робітників рекомендується забезпечувати спецодя­

гом, неслизьким взуттям та захисними поясами. 
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13.17 При роботі на мокр1и покрівлі незалежно від ухилу, а на сухій покрівлі при ухилах 

більше 25° робітники повинні мати надійно закріплені переносні трапи шириною ЗО см з набитими 
планками. Ходити по покрівлі з штучних матеріалів дозволяється тільки по таких трапах. 

13.18 Навішувати водостічні труби потрібно тільки з риштувань або люльок, Не допускається 

виконувати покрівельні роботи при вітрі, що досягає шести і більше балів, при густому тумані, 

ожеледиці, зливі та сильному снігопаді. 

13.19 Рекомендується заземлювати металеві частини машин, які працюють при напрузі 

більше 36 В, а вимикачі розташовувати в закритих ящиках. Повинна бути передбачена можливість 
відключення всього електроустаткування в межах об'єкта. 

13.20 Пневматичні апарати перед включенням слід випробувати на тиск, що перевищує в 
1,5 раза робочий. Манометри цих апаратів повинні бути повірені та опломбовані. 

13.21 Опоряджувати фасади з риштувань допускається в тому випадку, коли ці риштування 
мають паспорт заводу-виготовлювача. Ширина настилу на риштуваннях при штукатурних роботах 

повинна бути 1,5 м, а при пофарбуванні - 1,0 м. Настили з двох сторін рекомендується при­
бивати цвяхами. Висота проходів має бути не менше 1,8 м. Проміжок між стіною та настилом 

риштування не має перевищувати 150 мм, його потрібно закривати дошками, які знімаються. 

Огорожу на риштуваннях висотою 1,0 м слід влаштовувати з поручня, однієї проміжної та бортової 
дощок. 

13.22 При влаштуванні риштування електричні проводи, що розташовані ближче 5 м, повинні 
бути знеструмлені та зняті. 

13.23 Робота з приставних драбин допускається при невеликій площині фарбування та на 
висоті не більше 5 м від підлоги до настилу. 

13.24 Зовнішні поверхні глухих віконних рам рекомендується фарбувати у приміщенні (до 

навішування їх) або з зовнішніх риштувань. 

13.25 Рами ліхтарів верхнього світла та скляних дахів рекомендується фарбувати зі спеці­
альних драбин. Ставати на раму не допускається. 

13.26 При фарбуванні покрівлі рекомендується прив'язуватись запобіжними поясами до стійкої 
та міцної частини будинку. У разі крутого схилу покрівлю слід фарбувати з драбини, закріпленої за 

гребінь даху. 
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